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das Vorliegen Lwlierter [GaO4]-Gruppen, die der Struk- 
turvorschlag Blasses (1964) nicht aufweist. 

Schlussbemerkung 

Es erhebt sich die Frage, warum yon allen mSglichen 
Arten, bei vorgegebener Metrik der Elementarzelle 
yon e-LisGaO4 Li + und Ga 3+ auf 48 yon 64 mSglichen 
Tetraederlficken zu verteilen, gerade die hier gefundene 
Anordnung vorliegt. Das impliziert zwei Teilfragen, 
n~imlich (1) die nach der Anordnung der Ga-Teilchen 
ffir sich und (2) die Diskussion der dann noch mSglichen 
Li-Verteilungen. Von diesen Fragen ist zweifellos (2) 
einfacher zu beantworten. Man wird vermuten dfirfen, 
dass elektrostatische Grfinde eine entscheidende Rolle 
spielen. Wir haben daher umfangreiche Berechnungen 
des Madelunganteiles bei c~-LisGaO4 ffir verschiedene 
Verteilungsarten yon Li + durchgeffihrt. Hierfiber wird 
gesondert berichtet. 

Wir danken dem Fonds der Chemischen Industrie 
und der Deutschen Forschungsgemeinschaft auch ffir 

die Unterstfitzung dieser Untersuchung durch Ge- 
w~ihrung von Sachbeihilfen. 

Die Rechrtungen wurden in Giessen art der ZUSE23R 
begonnen, dann dank der grosszfigigen Hilfe durch 
Professor Dr J. Zemann und Dr R. Fischer bei einem 
Aufenthalt des einen von uns (F.St.) in Wien an der 
IBM 7040 der Technischen Hochschule Wien fortge- 
ffihrt und schliesslich am DRZ (Darmstadt) abge- 
schlossen. 
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Uber die Lokalisierung schwach streuender Teilehen durch Bereehnungen 
des Madelunganteils der Gitterenergie* 

VON R. HOPPE UND F. STEWNER 

Institut fi ir Anorganische und Analytische Chemie der Universitiit Giessen, Giessen, Deutschland 

(Eingegangen am 9. Februar 1970 und wiedereingereicht am 25. Mai 1970) 

In the case of partially solved structures calculations of the Madelung part of the lattice energy ('MAPLE') 
allow the determination of the positions of 'light' particles, e.g. Li +, as is shown in the case of ~-LisGaO4. 

Die Bemfihungen, bei der Strukturaufkl~irung von 
~-LisGaO4 (Stewner & Hoppe, 1968, 1971) die Li- 
Positionen festzulegen, und die Diskussion der ge- 
fundenen Struktur warfen erneut die Frage auf, 
warum gerade die Positionen des Realfalls besetzt 
werden und nicht andere, unter Umst~inden mSgliche. 
Die tiefergehende Frage lautet: KSnnte man nicht 
allein aufgrund elektrostatischer Betrachtungen die 
Realpositionen von Li + vorhersagen? Schliesslich liegt 
ja folgender Idealfall des Born-Haber'schen Kreis- 
prozesses vor. 

~-LisGaO4 (fest)",~ 
~, 5 Li + + Ga 3~ + 40 2- 

n-LisGaO4 (fest)x / 

* Teil der Dissertation Stewner, F. D26, Giessen, 1969. 

(Hier bedeutet n-LisGaO4 irgendeine hypothetische 
LisGaO4-Modifikation). 

In einer 'idealen' Elementarzelle von oc-LisGaO4, 
die bezfiglich Metrik und Lage der besetztert Positionen 
exakt einer Uberstruktur von Li20 entspricht, sind 
alle m6glichen Ordnungsvarianten von LisGaO4 be- 
zfiglich der Teilchenabstande direkt benachbarter Par- 
tikel exakt gleich. Es sollte daher die Gitterenergie 
EG = EM + Ecov + EB -k- ED -4- . [mit EM = Madelungan- 
tell der Gitterenergie, Ecov = Korrektur auf Kovalenz, 
EB: Bornsche Abstossung, ED: lon-Dipol- und Dipol-  
Dipol-Wechselwirkungsglied] in nullter N/iherung nur 
v o n  EM abh~ingen. Selbst beim l~lbergang v o n d e r  
Ideal- zur Realstruktur darf man recht sicher sein, 
die Vorteile dieses speziellen Born-Haber'schen 
Kreisprozesses zu behalten. Im Zusammenhang mit 
systematischen Untersuchungen an Madelungfaktoren 
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(Hoppe, 1970), erschien es zweckm~issig, entsprechende 
Rechnungen durchzuffihren. 

MAPLE-Rechnungen* bez. der Idealstruktur 
von a-LisGaO4 

Vorbemerkung 
In der Raumgruppe Pbca, in welcher die Real- 

struktur yon ~-LisGaO4 kristallisiert [alle Teilchen 
besetzen 8(c)], sind bci Vorgabe der realen Ga-Positi- 
onen nur 7 voneinander unabh~ngige Sorten von 
Tetraederlficken vorhanden, auf welche die 5 vorhan- 
denen Li ÷ in verschiedener Weise verteilt werden k~Sn- 
hen. Zur besseren (0bersicht haben wir diese Positionen 
so numeriert, wie dies Fig. 1 angibt. Alle Angaben be- 
ziehen sich auf diese Normierung. Bei der Idealstruk- 
tur yon e-LisGaO4, welcher kubische Metrik mit 
a =  9,155 A (=  ]/Volumen der realen Elementarzelle) 
zugrunde liegt, entarten wegen der )~quivalenz von 
a-, b- und c-Achse je drei Verteilungsm6glichkeiten 
der Realstruktur. 

MA PLEoRechnungen 
In Tabelle 1 sind ffir die 21 m6glichen Variationen 

der Li-Positionen beim e-LisGaO4-Typ die MAPLE- 
Daten im Detail angegeben. Es sei besonders her- 
vorgehoben, dass der Platz 7 f/Jr Li + energetisch am 
gfinstigsten ist, da nur bei Besetzung dieser Tetraeder- 
liicke keine 'direkt' benachbarten Tetraederlficken 
durch Ga 3+ besetzt sind. Es ist so verst/indlich, dass 
nur die beiden ungfinstigsten aller Varianten eine Be- 
setzung yon Platz 7 nicht enthalten. 

* MAPLE = Madelung part of lattice energy = EM. 

Am gfinstigsten ist das zu 12567 geh/Srige Tripel 
von Besetzungsm~Sglichkeiten, am ungfinstigsten das 
zu 23456 geh6rige. 

MAPLE-Rechnungen fiir die reale Elementarzelle 
yon a-LisGaO4 

Tabelle 2 gibt die MAPLE-Daten ffir alle m6glichen 
Verteilungen von 5 Li + auf die 7 freien Tetraeder- 
lficken, charakterisiert durch deren Schwerpunkt, in 
der realen Elementarzelle von LisGaO4 bei vorgege- 
benen GaO4-Positionen (vgl. Tabelle 5, voranstehender 
Arbeit) wieder. Wie bei der Idealstruktur ist die Kom- 
bination 12567 die energetisch gfinstigste, entsprechend 
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Fig. 1. e-LisGaO4, Lage der Tetraederlficken zur Diskussion 
der MAPLE-Werte der einzelnen Verteilungsm6glichkeiten 
der Li+-Teilchen im GaO4-Gertist. 

Tabelle 1. e-LisGaO4, MAPLE-Berechnungen fiir die ideale Struktur (MAPLE in kcal/Mol) 

Verteilungen Ga 
12567 } 
23457 983 
13467 
12457 } 
12347 999 
12467 
14567 } 
23467 983 
12357 
12367 } 
24567 983 
13457 
13567 } 
23567 968 
34567 
12456 } 
12345 957 
12346 
12356 } 
13456 941 
23456 

Die Ziffern geben die Nummern der Li-P1/itze an, vgl. Fig. 1 

O Li(1) Li(2) Li(3) Li(4) Li(5) Li(6) Li(7) Li5 LisGaO4 

548 153 153 142 142 170 760 3937 

548 139 148 139 148 165 739 3930 

548 153 144 134 124 170 743 3920 

548 153 144 134 142 170 743 3920 

548 158 128 128 137 175 736 3889 

548 153 153 144 142 142 734 3885 

548 158 158 128 137 137 719 3854 
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23456 die ungfinstigste. Im einzelnen zeigt Tabelle 2 
jedoch, dass die Entartung je dreier Besetzungsm0g- 
lichkeiten, wegen der jetzt orthorhombischen Verzer- 
rung der kubischen Grundstruktur, aufgehoben wird, 
und dass hierbei, wie das Beispiel 23567/12457/13467 
eindrucksvoll zeigt, Energieunterschiede von etwa 150 
kcal/Mol (LisGaO4) auftreten k6nnen. Man sieht 
fiberdies, dass die reale Besetzung sowohl bezfiglich 
des [GaO4]-Gerfistes als auch des Gesamtbeitrages 
aller Li ÷ von allen m0glichen, hier diskutierten Va- 
rianten die energetisch gfinstigste ist. 

Schliesslich zeigt der Vergleich der MAPLE-Werte 
ffir 12567 in Tabellen 1 und 2, dass wiederum auch 
hier wie bei Li3InO3 (Stewner & Hoppe, 1970) die 
Verzerrung der Mutterstruktur vort einem Anstieg im 
MAPLE-Wert begleitet wird, sich also 'elektrostatisch 
lohnt.' 

Schlussbemerkung 

Schwieriger ist die Frage zu beantworten, warum aus- 
gerechnet die hier bei ~-LisGaO4 gefundene Anord- 
nung yon Ga 3+ in einer im Prinzip kubisch dichtesten 
O2--Packung vorliegt. Wir haben t ei fl-LisGaO4 und 
neuerdings auch bei LisT104 (Hoppe & Panek, 1970) 
andere Varianten der gleichen Mutterstruktur, also 
des Li20-Typs kennengelernt und vermuten, dass bei 
Na4FeO4 (Hoppe & Rieck, 1970) eine weitere vorliegt. 
Ganz offensichtlich spielen dabei andere als elektro- 
statische Grfinde eine entscheidende Rolle. 

Wenn jedoch, wie hier am Beispiel von ~-LisGaO4 
gezeigt wurde, gewissermassen die 'Matrix' (hier 
[GaO4]) der Struktur bekannt ist, so ist die Lage der 
r0ntgenographisch nur schwer lokalisierbaren Li +- 
Teilchen in der Realstruktur offenbar die elektro- 
statisch gfin.stigste aller m0glichen. Umgekehrt zeigt 
aber diese Ubereinstimmung deutlich, dass bei 'kom- 
mensurablen' Strukturvarianten der gleichen Ver- 
bindung jene bevorzugt ist, die das Maximum an 
MAPLE aufweist. Hier entscheiden also offensichtlich 
die elektrostatischen Anteile der Gitterenergie. 

Die Rechnungen wurden im Deutschen Rechen- 
zentrum, Darmstadt, durchgeffihrt und vonder  Deut- 
schen Forschungsgemeinschaft unterstfitzt. 
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