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Supercooled liquid gallium can crystallize in the metastable y form at atmospheric pressure. A crystallo- 
graphic study on monocrystals and powders has shown that ~,-Ga has the space group Cmcm with a=  
10"593, b= 13"523 and c=5.203 A. The unit cell contains 40 atoms in six independent special sites. 

Une 6tude ant6rieure (Blanconnier, Bosio, Defrain, Rimsky 
& Curien, 1965) effectu6e sur des monocristaux non orien- 
t6s, avait permis de construire le r6seau r6ciproque de Gay, 
phase instable ~t la pression atmosph6rique, fondant ~t 
237,5K; h la pr6cision des mesures (de l'ordre de 2 %), on 
avait conclu que le gallium ), cristallisait dans le syst~me 
orthorhombique avec: 

a =  10,60 k ,  b = 13,56 k ,  c=  5,19 ~ e t  z =  40 atomes/maille. 

Les extinctions ( h + k =  2n, hOl avec l=2n) laissaient le 
choix entre trois groupes spatiaux possibles: Cmcm, Cmc21 
et C2cm. 

Plus r6cemment, des diagrammes de poudre r6alis6s dans 
une chambre Debye-Scherrer (Bosio, Defrain & Dupont, 
1971) et des enregistrements obtenus sur un diffractom6tre 
0-0 b. fentes variables, ont confirm6 ces r6sultats: vers 
220K,les param&res affin6s par une m6thode de moindres 
carr6s sont" a =  10,5934-0,002 A, b= 13,5234-0,003 A, c=  
5,203 4- 0,001 A. 

L'existence du grand nombre de r6flexions et la superposi- 
tion de plusieurs raies de diffraction aux m6mes angles 
n'ont pas permis une d6termination commode des inten- 
sit6s ~t partir des diagrammes de poudre; aussi, avons-nous 
r6alis6 dans une chambre de Weissenberg, ouverte au max- 
imum, plusieurs clich6s de taches int6gr6es sur une surface 
de 1 mm ~ selon la technique de Wiebenga; le cristal n'6tant 
pas orient6 par rapport ~ I'axe de rotation, les quelques 300 
taches de diffraction relev6es sur chaque clich6 ont cepen- 
dant pu ~tre index6es en r6alisant, avec le m~me monocris- 
tal, un diagramme de cristal tournant (Guinier & Regourd, 
1960). Les intensit6s mesur6es sur deux films superpos6s 
ont 6t6 corrig6es, pour nos 6chantillons sph6riques, des 
facteurs d'absorption, de cin6matique et de Lorentz-polar- 
isation. 

L'identit6 des atomes et la coalescence de nombreux 
maxima rendent d61icate l'interpr6tation de la fonction de 
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Patterson; en particulier, les pics satellites dus aux 616- 
ments de sym6trie, ne sont pas facilement d6celables. 
Cependant, la pr6sence du plan de glissement dans les 
trois groupes d'espace compatibles avec les extinctions 
syst6matiques, la n6cessit6 de placer les atomes aux cotes 
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Fig. 1. Repr6sentation de la structure de Gay. 

Tableau 1. CoordonnOes atomiques et facteurs d'agitation thermique de Ga? 

x y z fin x 103 
Ga(1) 0 0,0009 ¼ 4 + 1 

4- 0,0009 
Ga(2) 0,2794 0,0504 ¼ 3,8 +_ 0,8 

4- 0,0006 4- 0,0005 
Ga(3) 0 0,3947 0 8,1 4-0,7 

4- 0,0006 
Ga(4) 0,1256 0,2062 ¼ 3,4 + 0,6 

4- 0,0005 4- 0,0005 
Ga(5) 0,2718 0,3612 ¼ 2,24-0,6 

4- 0,0005 4- 0,0005 
Ga(6) ½ 0,2853 ¼ 2,4 + 0,8 

+_ 0,0008 

fl22 X 10 3 fl33 × 103 fl12 X 103 fl23 X 103 fl31 X 103 
2,84-0,7 174-4 0 0 0 

3,0-+ 0,6 23--+4 0,4-+0,4 0 0 

4,2 4- 0,5 25 4- 3 0 0,3 4- 0,3 0 

0,34-0,5 214-3 0,14-0,4 0 0 

0,4 _+ 0,6 20 4- 2 0,3 4- 0,4 0 0 

1,1 4-0,6 194-3 0 0 0 



S H O R T  C O M M U N I C A T I O N S  1975 

z=  0 ou z= ¼ dans les groupes Cmcm et C2cm pour ne pas 
aboutir b. un emp~chement st6rique et enfin l'emploi des 
fonctions minima (Buerger, 1967), ont permis d'interprdter 
les cartes vectorielles repr6sentant la fonction de Patterson 

diffdrentes sections. 
Nos rdsultats montrent que Ga~, appartient au groupe 

spatial Cmcm avec 

2 atomes Gall)  et Ga(6) en position 4(c) 
1 atome Ga(3) en position 800 
3 atomes Ga(2), Ga(4) et Ga(5) en position 8@). 

Les coordonndes atomiques, ddtermindes ~ partir des 
fonctions minima, sont affin6es par une mdthode de moin- 
dres carr6s (Busing, Martin & Levy, 1962). Le coefficient 
de validit6 de structure 

R =  YIIF,,I- IF, II 
Y~IFol 

se stabilise ~t 0,09 apr6s quatre cycles d'affinement portant 
sur les facteurs d'6chelle, les facteurs de temp6rature iso- 
tropes et les coordonn6es atomiques. En remplaqant les 
facteurs de temp6rature isotropes par des facteurs aniso- 
tropes (Levy, 1950, le coefficient R s'abaisse ~t 0,057 apr6s 
deux cycles d'affinement. Les coordonn6es atomiques et 
leur 6cart-type, ainsi que les facteurs d'agitation thermique 
flzj, sont donn6s dans le Tableau 1. 

La structure de Gay - bien plus complexe que celle 
d'une autre phase m6tastable Gaff (Bosio, Defrain, Curien 
& Rimsky, 1969) - est repr6sent6e sur la Fig. 1 o/a sont 
6galement indiqu6es les distances des plus proches voisins; 
l'unit6 asym6trique est constitu6e par un groupe de 6 
atomes ind6pendants. 

Le gallium y est avec le plutonium ~ (Zachariasen & 

Ellinger, 1957) l'un des rares 616ments off les atomes ont, 
dans la m6me structure cristalline, des nombres de 
coordination diffOrents comme le montre le Tableau 2. 

Tableau 2. Nombre de liaisons clans le gallium 7 

Nombre de liaisons comprises entre: 
2,60 et 2,72 et 2,85 et 3,03 et 
2,66A 2,77A 2,96A 3,19A 

Ga(1) 2 0 1 6 
Ga(2) 2 2 2 1 
Ga(3) 2 3 1 4 
Ga(4) 3 0 2 3 
Ga(5) 3 0 2 3 
Ga(6) 2 2 3 0 
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Voluntary Deposition of Material, including 
Structure Factor Tables 

The International Union of Crystallography has set up a 
voluntary scheme, for an experimental period, for the de- 
position of structure factor tables and other voluminous 
material which would otherwise be published in the Union's 
journals. Such material may be deposited, free of charge, 
either at the request of the author and with the approval of 
the Co-editor or on the recommendation of the Co-editor 
and with the approval of the author. 

Under this scheme, authors will submit articles, incIuding 
two copies of any material to be deposited, to the editors 
for refereeing in the normal way. The author should indi- 
cate clearly the material that he wishes to be deposited. If 
the paper is accepted for publication then one copy of this 
material will be sent by the Union to the Supplementary 
Publications Scheme, National Lending Library for Science 
and Technology, Boston Spa, England, where it will be 
stored on microfiche, and the second copy will be stored 
elsewhere. Other depositories may be brought in later and 
suitable announcements will be made in due course. 
Authors are invited to state where copies may be obtained 

in their own country, in addition to the arrangements made 
by the Union. Microfiche and full-size copies will be ob- 
tainable by individuals on quoting a Supplementary Publi- 
cation Number that will appear in the parent article. 
Copies of short items (10 pages or less) will only be available 
as photo-copies. They will not be available on microfiche as 
this offers no economic advantage. For this trial period the 
Union has decided to pay the charge for copies obtained 
from the N.L.L. Hence, individuals wishing to obtain a 
free copy of material from the N.L.L. must address their 
request to the Executive Secretary, International Union of 
Crystallography, 13 White Friars, Chester CH1 1NZ, 
England, indicating clearly whether they require a photo- 
copy or (for items of more than 10 pages) a microfiche. 
Copies of material sought direct from depositories must be 
paid for by the individuals concerned. 

A footnote will be published with the paper, setting out 
the details necessary to enable any reader to obtain a copy 
of the deposited data associated with the paper. 

A single microfiche will accommodate 58 pages in micro- 
form, plus an eye-visible title; additional pages are ac- 
commodated on numbered 'trailer' fiches, each holding 69 
pages. The eye-visible title on the first microfiche will com- 


