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Abstract. La2Ti207, monoclinic, P21, a=7.800 (3), b =  
13.011 (4), e=5.546 (2) A, 7=98.60 (2) °, Z = 4 .  The 
structure contains parallel slabs of four distorted TiO6 
octahedra linked by La. La2Ti207 is isostructural with 
monoclinic Ca2Nb207. 

Introduction. La synth6se du compos6 La2Ti207 et son 
isotypie avec une des formes de Ca2Nb207 ont d6ja 
6t6 d6crites (Queyroux, Huber & Collongues, 1970). 

L'int6r~t de sa structure r6side dans le fait que si 
deux formes orthorhombiques de CazNb207 ont donn6 
lieu 5. des descriptions rdcentes (Carpy, Amestoy & 
Galy, 1972; Scheunemann & Miiller-Buschbaum, 
1974), la vari6t6 monoclinique dont la maille est tr~s 
proche de celle de La2Ti207 n'a fait l'objet que d'une 
6tude pr61iminaire (Brandon & Megaw, 1970). Gr~.ce 
5. une nouvelle m6thode de pr6paration, Nanot, Quey- 
roux & Gilles (1973) ont obtenu des cristaux de 
La2TizO7 non macl6s et montr6 que, par adjonction 
de CaTiOa, ce compos6 6tait le premier terme d'une 
s6rie nouvelle de formule A,B, Oa,,+2. 

Le monocristal 6tudi6 se pr6sente sous forme d'une 
plaquette de 0,15 x 0,10 x 0,03 mm. L'6tude a 6t6 con- 
duite 5. partir de donn6es recueillies sur un diffracto- 
m&re Philips PW 1100 muni d'un monochromateur au 
graphite. 

La maille et le groupe d~termin6s pr~c~demment 5. 
partir de clich6s de Weissenberg ont 6t6 confirm6s: 
La2Ti207 pr6sente une surstructure d'ordre 2 tr~s nette 
selon a e t  une pseudo sym6trie orthorhombique. 
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Fig. 1. Projection de la structure de La2Ti207 sur le plan (001). 

Les param&res sont a=7,800 (3), b=  13,011 (4), c= 
5,546 (2) A, 7=98,60 (2) ° et le groupe P21 ou P21/m. 

Les mesures d'intensit6 ont 6t6 faites avec la radia- 
tion Mo Kc~ par la m6thode d'int6gration co/20, pour 
un angle 0 variant de 2 5. 30 °, avec une vitesse de 
balayage de 0,04 ° s -1. Chaque r6flexion a 6t6 mesur6e 
deux fois (hkl et hfcl) puis moyenn6e de faqon 5. limiter 
les effets dus 5. la forme en plaquette du cristal. Deux 
raies de r6f6rence 6talent mesurdes toutes les heures et 
aucune correction d'absorption n'a 6t6 appliqu6e. 1768 
r6flexions ind6pendantes furent enregistr6es dans ces 
conditions et corrig6es des facteurs de Lorentz-polar- 
isation. 

La relation simple existant entre la maille de 
LazTi207 et la maille orthorhombique de CazNb207 
6tudi6e par Scheunemann invite 5. penser que les dis- 
positions atomiques sont identiques dans les deux com- 
posds, La remplaqant Ca et Ti remplaqant Nb. En 
effet, pour Ca2Nb207 on a ao=7,692, bo=26,457, Co = 
5,501 A (groupe Pbn2~) et si am, bm, cm sont les para- 
m~tres de LazTi207, on voit que ao~_am, bo~2bm sin 7 
et Co ~- Cm. 

Ce point de vue est confirm6 par l'examen des sec- 
tions de Patterson aux niveaux z = 0  et ½. L'affinement 
a donc 6t6 conduit 5. partir de cette hypoth6se, dans le 
groupe P21, en plaqant l'origine de la maille mono- 
clinique au point de coordonn6es x =  s, y=¼, z = 0  de 
la maille orthorhombique de Ca2Nb207, point par 
lequel passe un pseudo axe binaire h61icoidal parallble 
5. c qui devient axe binaire 21. 

En quelques cycles d'affinement par les moindres 
carr6s, sans pond6ration, la valeur de R converge vers 
0,08. En 61iminant les r6flexions d'intensit6 nulle et 
celles pour lesquelles I <  3a(I), on a R=0,075 pour les 
1544 r6flexions ind6pendantes restantes.* 

Les coordonn6es atomiques et les facteurs de tem- 
pdrature qui s'en d6duisent sont consign6s dans le 
Tableau 1. Afin de d6finir l'origine de la maille, la co- 
ordonn6e z des atomes La(1) a 6t6 fix~e 5. 0,25. 

Discussion. La structure de La2Ti207 monoclinique est 
tr~s proche de la structure de Ca2Nb20 7 orthorhom- 
bique d6crite par Scheunemann. 

* La liste des facteurs de structure a 6t6 d6pos6e au d6p6t 
d'archives de la British Library Lending Division (Supple- 
mentary Publication No. SUP 31003:13 pp., 1 microfiche). On 
peut en obtenir des copies en s'adressant b.: The Executive 
Secretary, International Union of Crystallography, 13 White 
Friars, Chester CH 1 1 NZ, Angleterre. 
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Tableau 1. Param~tres atomiques et facteurs d'agitation 
thermique isotropes 

x y z B 

La(1) 0,2789 (3) 0,1138 (2) 0,25 0,4 (1) 
La(2) 0,7741 (3) 0,0993 (2) 0,2543 (6) 0,5 (1) 
La(3) 0,3502 (3) 0,3909 (2) 0,8026 (6) 0,4 (1) 
La(4) 0,8525 (3) 0,4161 (2) 0,8413 (6) 0,4 (1) 
Ti(1) 0,0320 (9) 0,1191 (5) 0,7630 (16) 0,3 (1) 
Ti(2) 0,5271 (9) 0,1200 (5) 0,7598 (16) 0,3 (1) 
Ti(3) 0,0780 (9) 0,3228 (5) 0,2946 (15) 0,5 (1) 
Ti(4) 0,5833 (9) 0,3263 (5) 0,2975 (15) 0,5 (1) 
O(1) 0,776 (3) 0,109 (2) 0,799 (5) 0,4 (4) 
O(2) 0,275 (4) 0,090 (2) 0,698 (5) 0,8 (5) 
0(3) 0,030 (3) 0,016 (2) 0,024 (6) 0,5 (4) 
0(4) 0,479 (3) 0,020 (2) 0,026 (5) 0,5 (4) 
0(5) 0,098 (3) 0,226 (2) 0,969 (6) 0,7 (5) 
0(6) 0,517 (3) 0,229 (2) 0,963 (5) 0,5 (4) 
0(7) 0,033 (3) 0,187 (2) 0,460 (5) 0,5 (4) 
0(8) 0,559 (3) 0,189 (2) 0,455 (5) 0,5 (4) 
0(9) 0,089 (4) 0,409 (2) 0,554 (6) 0,4 (5) 
O(I0) 0,613 (4) 0,398 (2) 0,569 (6) 0,7 (4) 
O(11) 0,121 (3) 0,432 (2) 0,078 (5) 0,4 (4) 
O(12) 0,599 (3) 0,440 (2) 0,089 (5) 0,3 (4) 
O(13) 0,327 (3) 0,312 (1) 0,323 (4) 0,1 (3) 
O(14) 0,825 (3) 0,300 (2) 0,221 (5) 0,8 (4) 

Elle est constitu6e d'octa6dres TiO6 s 'enchainant par 
les sommets comme dans la p6rovskite. Elle se distingue 
de cette derni~re par la pr6sence de plans, parall61es au 
plan (010), s6parant les octa6dres en feuillets de quatre.  
Entre les octa6dres et entre les feuillets se trouvent les 
atomes de La (Fig. 1). Les distances des poly6dres de 
coordinat ion sont consign6es dans le Tableau 2. 

Les quatre octa~dres TiO6 cristal lographiquement 

Tableau 2. Distances caractkristiques des polykdres de 
coordination (A) 

Ti(1)-O(1) 1,98 (2) Ti(2)-O(1) 1,98 (2) 
Ti(l)-O(2) 2,02(2) Ti(2)-O(2) 1,97 (2) 
Ti(1)-0(3) 1,97 (2) Ti(2)-O(4) 1,96 (2) 
Ti(1)-O'(3) 2,19 (2) Ti(2)-O'(4) 2,23 (2) 
Ti(l)-O(5) 1,82 (2) Ti(2)-O(6) 1,83 (2) 
Ti(1)-O(7) 1,90 (2) Ti(2)-O(8) 1,91 (2) 
Ti(3)-O(13) 1,98 (2) Ti(4)-O(13) 1,97 (2) 
Ti(3)-O(14) 1,98 (2) Ti(4)-O(14) 2,01 (2) 
Ti(3)-O(7) 1,96 (2) Ti(4)-O(8) 1,96 (2) 
Ti(3)-O(9) 1,82 (2) Ti(4)-O(10) 1,77 (2) 
Ti(3)-O(l 1) 1,85 (2) Ti(4)-O(12) 1,86 (2) 
Ti(3)-O(5) 2,21 (2) Ti(4)-O(6) 2,25 (2) 
La(1)-O(2) 2,50 (2) La(2)-O(14) 2,59 (2) 
La(1)-O(13) 2,58 (2) La(2)-O(2) 2,45 (2) 
La(1)-O(l) 2,88 (2) La(2)-O(1) 2,52 (2) 
La(1)-O(7) 2,54 (2) La(2)-O(8) 2,44 (2) 
La(1)-O(5) 2,68 (2) La(2)-O(4) 2,68 (2) 
La(1)-O'(3) 2,48 (2) La(2)-O'(4) 2,77 (2) 
La(1)-O(8) 2,53 (2) La(2)-O(7) 2,45 (2) 
La(1)-O(6) 2,72 (2) La(2)-O(3) 2,72 (2) 
La(1)-O'(4) 2,46 (2) La(2)-O'(3) 2,74 (2) 
La(3)-O(9) 2,49 (2) La(4)-O(10) 2,38 (2) 
La(3)-O(5) 2,83 (2) La(4)-O(12) 2,46 (2) 
La(3)-O(l 1) 2,47 (2) La(4)-O(14) 2,57 (2) 
La(3)-O(13) 2,84 (2) La(4)-O(9) 2,44 (2) 
La(3)-O(6) 2,77 (2) La(4)-O(11) 2,46 (2) 
La(3)-O(12) 2,51 (2) La(4)-O'(9) 2,54 (2) 
La(3)-O(10) 2,41 (2) La(4)-O'(l 1) 2,43 (2) 
La(3)-O'(12) 2,47 (2) 

ind6pendants sont trbs semblables, les distances T i -O 
variant de 1,77 ~t 2,25 A e t  les distances O-O  de 2,65 
5. 2,95 A. 

II y a deux sortes d 'a tomes La: deux se t rouvent  au 
milieu des octa/~dres, La(1) et La(2), deux autres dans 
les plans s6parant les feuillets, La(3) et La(4). 

Les atomes La(1) et La(2) ont, comme dans la p6rov- 
skite, 12 oxyg/~nes voisins. En raison de la d&ormat ion  
des cages par rapport  5. celles de la structure p6rovskite 
id6ale, les distances La-O varient de 2,44 5. 3,24 A et 
neuf d 'entre elles sont inf6rieures fi 2,89 A. 

La coordinence des atomes situ6s dans les plans de 
s6paration est plus difficile 5. 6tablir: La(3) a dix atomes 
d'oxyg~ne voisins/ t  des distances qui varient progres- 
sivement de 2,42 5. 3,09 A. En ne consid6rant que celles 
qui sont inf6rieures 5. 3 A, on trouve huit liaisons, sept 
avec un feuillet, une avec le feuillet voisin. La(4) a 
sept atomes d'oxyg~ne voisins 5. des distances mieux 
group6es entre 2,38 et 2,58 A. Cinq appart iennent  5. 
un feuillet, deux au feuillet voisin. 

On volt que la coh6sion entre les feuillets doit ~tre 
assez faible puisqu'elle n'est finalement assur6e que par 
les trois distances repr6sent6es Fig. 1. Ce fait explique 
bien le clivage facile qui donne toujours, quand on les 
d6tache du m61ange fondu, des cristaux en forme de 
plaque. 

La raison de la surstructure r6side dans le fait que 
les plans de base des octa~dres TiO6 oscillent autour  
d 'une position moyenne:  les chaines Ti -O s 'allongent 
en zigzags dans la direction a et ceci est tr~s courant  
dans les structures 5. enchainements d'octai~dres. I1 
semble bien que les positions atomiques 6tablies par  
Carpy et al. (1972) dans une maille sans surstructure 
soient le r6sultat d 'un effet de moyenne obtenu quand 
t o u s l e s  plans de base des octa6dres sont parall~les 
entre eux. 

En conclusion, La2Ti207 appart ient ,  comme 
Ca2Nb207, 5. un type d 'oxydes multiples form6s de 
feuillets 'p6rovskite '  s6par6s les uns des autres. Bran- 
don & Megaw (1970), en en d6crivant les premiers les 
principales caract6ristiques avaient pr6dit ce fait. 

Je remercie l '6quipe du Laboratoire  de Chimie du 
Solide Min6ral de I 'ESPCI dirig6e par J. C. Gilles 
d 'avoir  suscit6 cette 6tude et de m'avoir  procur6 le cris- 
tal ayant  fait l 'objet de ce travail. 

R6f6rences 

BRANDON, J. K. & MEGAW, H. D. (1970). Phil. Mag. 21, 
189-196. 

CARPY, A., AMESTOY, P. & GALY, J. (1972). C.R. Acad. Sci. 
Paris, Sdr. C, 275, 833-835. 

NANOT, M., QUEYROUX, F. & GILLES, J. C. (1973). C.R. 
Acad. Sci. Paris, S&. C, 277, 505-507. 

QUEYROUX, F. HUBER, M. & COLLONGUES, R. (1970). 
C.R. Acad. Sei. Paris, Sdr. C, 270, 806-808. 

SCHEUNEMANN, K. & MULLER-BUSCHBAUM, H. K. (1974). 
J. Inorg. Nucl. Chem. 36, 1965-1970. 


