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Abstract. CaMg2CI 6. 12H20 , R3,  a = 8.215 (2) A, tl : 
76.04 (2) ° , V =  512 A 3 , Z =  1, D , , = 1 . 6 3  M g m  -3, 
#MoX, = 1.14 m m - l ;  R = 0-021, R w = 0-023. The Ca 
atoms are surrounded by six C1 atoms and the Mg 
atoms are bonded to six water molecules. The crystal 

Tableau 1. Comparaison des paramOtres structuraux 
de la tachydrite obtenus par Leclaire, Borel & Monier 

(1) avec ceux obtenus par Clark, Evans & Erd (2) 

Les valeurs de (2) sont transform6es dans notre syst~me d'axes 
rhombo6drique fi un 6quivalent pros au moyen de la matrice: 

(1,0,1/0,- 1,1/-1,1,1). 

A la ligne au dessous des valeurs obtenues par les auteurs (1) et 
(2) sont mentionnges les valeurs t de Student. 

Maille a (A) a(°) V (A 3) 

(1) 8,215 (2) 76,04 (2) 512 
(2) 8,220 (1) 76,13 (1) 514 
t 2.24 4 

Structure x y z B~:q (A 2) 

Ca (1) 0 0 0 2,24 (1) 
(2) 0 0 0 
t 0 0 0 

CI (1) 0,27068 (4) 0,16138 (4) -0,15443 (4) 3,03 (1) 
(2) 0.27060 ( 1 4 )  0,16140 (14) -0,15420 (17) 
t 0.55 0,14 1,32 

Mg (1) 0,32405 (4) 0,32405 (4) 0,32405 (4) 2,27 (I) 
(2) 0.32430 ( 1 0 )  0,32430 (10) 0,32430 (10) 
t 2.32 2,32 2,32 

O(1) (1) -0,48186 ( 1 5 )  0,20142 ( 1 8 )  0.45471 (16) 3,95 (3) 
0(2) (2) -0,48110 ( 5 2 )  0,20230 ( 4 2 )  0.45480 (42) 

t 1,40 1,93 0,20 
0(2) (1) 0,44369 ( 1 4 )  0,18449 ( 1 5 )  0,13688 (15) 3,53 (3) 
O(1) (2) 0.44300 ( 3 2 )  0,18480 ( 3 2 )  0,13660 (44) 

t 1,98 0.88 0,60 
H(I 1) (1) 0,504 (6) 0,155 (6) 0,541 (6) 5,4 (9) 
H(4) (2) 0,487 (15) 0,187 (12) 0,577 (12) 

t 1,02 2,40 2,75 
H(12) (I) -0,386 (6) 0,193 (6) 0,401 (6) 5,3 (9) 
H(3) (2) 0,364 ( 1 5 )  0,216(10) 0,396t10) 

t 1,37 1,92 0,43 
H(21) (1) 0,388 (3) 0,172 (3) 0,061 (3) 2,1 (4) 
H(I) (2) 0,386 ( 1 2 )  0,166(12) 0,066 (15) 

t 0,17 0,51 0,34 
H(22) (I) 0,525 (5) 0,104 (5) 0,137 (5) 33 (6) 
H(2) (2) 0,533 (1 I) 0,083 (11) 0,173 (15) 

t 0,64 1,68 2,30 

Pour une comparaison des longueurs 
Erd (1980). 

de liaisons voir le Tableau 2 de Clark, Evans & 
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cohesion is assured by hydrogen bonds between the CI 
atoms and the water molecules. 

Introduction. La d&ermination de la structure de la 
tachydrite de formule pond6rale CaMg2CI 6. 12H20 a 
~tb effectu~e, dans le cadre d'une &ude des hydrates, 
pour comparer  le comportement structural de chacun 
des deux cations en pr6sence de l'autre. Le domaine 
d'existence de ce compos6 dans le diagramme ternaire 
CaCI2-MgC12-H20 a ~t~ d~termin6 par Lee & Egerton 
(1923) ainsi que par Lightfoot & Prutton (1946, 1947). 

Les cristaux ont 6t6 obtenus a partir d'une solution 
contenant 16,5% en poids de CaCI 2, 28,5% de MgCI2 
et 55% de H20, maintenue fi 348 K. Ils ont une forme 
peu pr6s isom6trique. De plus ils sont tr6s hygro- 
scopiques et doivent &re conserv6s dans de l'huile de 
paraffine. Les dosages du calcium, du magn6sium et du 
chlore sont en accord avec la composition CaMg 2- 
CI 6 . 12H20. 

Les caractbristiques du spectre de diffraction sont 
compatibles avec les groupes spatiaux R3 et R3. La 
r~solution et l 'affinement de la structure n'ont pu &re 
men~s A bien que dans le groupe R 3. 

Les param&res de la maille ont 6t6 d6duits ~, partir 
de coordonn~es angulaires de 25 r~flexions soigneuse- 
ment centr6es sur le diffractom6tre. L'enregistrement 

Tableau 2. Gdom~trie des octa~dres CaCI 6 
Mg(H20)6 

Ca-Cl 2,7497 (7) A x6 
Mg-O(1) 2,059 (1) ×3 
Mg-O(2) 2,055 (1) ×3 

CI-Ca-CI type I 180,00 (1) ° x3 
CI-Ca-CI type II 89,43 (1) x6 
CI-Ca-CI type III 90,57 (1) x6 

O(1)-Mg-O(l) 91,02 (5) ° x3 
O(2)-Mg-O(2) 89,53 (5) ×3 
O(1)-Mg-O(2) type I 88,22 (5) x3 
O(l)--Mg-O(2)typelI 177,61 (5) ×3 
O(l)-Mg-O(2) type III 91,26 (5) ×3 
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A 

0(I) 
o(1) 
0(2) 
0(2) 

Tableau 3. Gdomdtrie des moldcules d'eau et liaisons hydrogOne 

H 

H(I 1 i ) 
H(12) 
tt(21) 
H(22) 

B A-H tI-A H A. . .B  H. . .B /~A-H. . .B  

C1 ~ 0.71 (4)~ 118 (5) o 3.349 (l) A 2,76 (4)/k 141 (5) ° 
Cl ni 0.80 (4) 3,212 (1) 2,46 (4) 156 (5) 
CI 0,89 (3) 104 (3) 3,126 (2) 2,24 (3) 173 (3) 
CI ~' 0,82 (3) 3,217 (1) 2,40 (3) 171 (4) 

Code de sym&rie: (i) 1 -- x, y, z; (ii) x - 1, y, 1 + z; (iii) z,x,y; (iv) 1 - x, -y, z. 

des intensites cor respondant  a un demi espace recipro- 
que a btb realisb sur un diffractombtre CAD-4  Nonius 
avec le r ayonnement  Ka du molybdbne (2 = 0,71069 
/k), un balayage co-20 d 'ampl i tude (1,20 + 0,35 tg (4) ° 
et une ouverture  de compteur  de (3,00 + 0,80 tg (4) 
mm. La vitesse de balayage fut ajustbe de faqon a avoir 
ou a approcher  0.(1)/1 _< 0,018 pour un temps de mesure 
iimitb a 60 s. Le fond c o n t i n u a  btb d&erminb en 
btendant  l ' intervalle de balayage de 25% de part  et 
d 'autre  de la rbflexion. La mesure de trois rbflexions de 
contr61e toutes les 6000 s a permis de constater  que le 
cristal utilise n '&ait  pas altbrb par le r ayonnemen t  X. 
2744 reflexions rbpondant  au critere I > 3o"(1) ont btb 
corrigbes des phenombnes de Lorentz et de polarisat ion 
mais nous avons nbgligb l 'absorpt ion (/~R = 0,34; 
cristal isom&rique).  Ces rbflexions correspondent  
trois espaces bquivalents. L 'espace rbciproque indbpen- 
dant  utilis6 pour la resolution et l 'affinement de la 
structure contient  930 reflexions hkl  auxquelles nous 
avons affect6 des intensitbs que sont les moyennes  des 
intensites mesurbes dans les trois espaces bquivalents. 

Les posit ions des atomes de calcium, magnbsium, 
chlore et oxyg~ne ont btb dbterminbes par la dbcon- 
volution de la fonct ion de Pat terson et par la m&hode 
de l 'a tome lourd. L'aff inement des coordonnbes et des 
facteurs d 'agi tat ion thermique anisotrope conduisit  aux 
facteurs R = 0,031 et R w = 0,042. 

Les sections de Fourier  'difference'  calculbes ensuite 
permirent  de localiser t o u s l e s  atomes d 'hydrogbne.  
L'aff inement de tous les parambtres atomiques,  avec 
une pondbrat ion en fonction de sin 0/2 d&erminbe ~. 
l 'aide du p rogramme N A N O V A  de W. C. Hamil ton 
(non publib), donna  les valeurs rbpertoribes dans le 
Tableau 1 ainsi que les facteurs R = 0,021 et R,. = 
0,023.* 

Discussion. Chaque  a tome de calcium est entourb par 
six atomes de chlore et chaque atome de magnesium est 
lib 5. six atomes d 'oxyg6ne des molecules d 'eau,  formant  
respect ivement  des octabdres CaCl  6 et Mg(H20)  6 
presque rbguliers (Tableau 2). Ces octabdres con- 

* Les listes des facteurs de structure et des parametres 
thermiques anisotropes ont et6 dbposees au dbp6t d'archives de la 
British Library Lending Division (Supplementary Publication No. 
SUP 35242:7 pp.). On peut en obtenir des copies en s'adressant a: 
The Executive Secretary, International Union of Crystallography, 5 
Abbey Square, Chester CH 1 2HU, Angleterre. 
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Fig. I. Projection, parall~lement fi l l 1 l], d'atomes appartenant 
une couche d'octa+dres CaCI 6 et Mg(H20)6. Trois des quatre 
liaisons hydrogbne reques par un atome de chlore sont indiqubes 
par des tirbs, quatrieme provient d'une mol+cule d'eau situee 
hors de la couche. 

stituent des couches de composi t ion CaCI6 .2Mg-  
(HzO)6 , perpendiculaires a la rangbe 11111 (Fig. 1). Des 
liaisons hydrogbne entre molbcules d 'eau et a tomes de 
chlore (Tableau 3) relient les octaedres CaCI 6 et 
Mg(H20)  6. 

Note  ajoutde sous presse: Au dernier stade de l 'impres- 
sion de notre article il a 6t& dbcouvert  que la structure 
de la tachydri te  btait dbterminbe indbpendamment  par 
Clark,  Evans & Erd (1980) (article suivant). La struc- 
ture obtenue par Clark et al., pour laquelle R = 0,042 
et R w = 0,051, est en bon accord avec celle que nous 
avons dbtermin6e. Le Tableau 1 mentionne les valeurs t 
de Student qui ne sont pas significativement diffbrentes 
(t < 2,8), en ce qui concerne les param&tres atomiques 
et les distances interatomiques.  
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