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Anorganische Koordinationspolymere auf Metallphosphinat-basis haben in deri 
letzten Jahren h&fig betichtliches Interesse gefunder?’ . Diese wandlungsfsgen Stoffe, 
denen die Strukturen I’-“, II’ und III9 zugeschrieben werden, erscheinen je nach der -Art 
der organischen Reste R und des Metalls M als kristalline hochschmelzende Feststoffe; 
oder als durchsichti~plastische Massen, die sich zu diinnen FZden mit halbkristallinen 
Eigenkhaften ziehen lassen. 

* XIII. Ii4itteihmg siehe Ref.1. 
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Die enge isoelektronische lo Beziehung der Dialkylphosphintiuren RaPOOH zu 
den Dialkylsulfoximinen RaSONH liess uns vermuten, dass such eine Klasse anorganischer 
Koordinationspolymerer auf Sulfo xhninbasis existieren sollte. Unsere Experimente haben 
dies bestgtigt. iiber niedermolekultie Verbindungen dieses Typs wurde bereits berichtet’. 

Die Umsetzungen vrm lXmethyl-11 und Di-n-butylsulfoximinf mit Dimethyl- 
oder Di’athylzinlc in siedendem Benz01 liefem unter Alkanentwicklung die Zink-diwl- 
sulfoximide IVa und IVb in nahezu quantitativen Ausbeuten: 

(IVa, R = CHa) 
(JVh, R = II-C4H9) 

In 8hnlicher Weise sind such die Cadmiumanalogen Va und Vb aus Sulfoximinen 
und Cadmiumalkylen zug%$ich: 

(Va, R = CHa) 
(vb, R = n-CJ%) 

IVa und Va entstehen als farblose, hygroskopische Feststoffe, deren polymere Natur 
schon in der volligen Unl%lichkeit in organ&hen L%ungsmitteln wie Benzol, Methylen- 
chlorid, Tetrachlorkohlenstoff, Petrohuher, Aceton, Dimethylsnlfoxid, Ethanol und Iso- 
propanol zum Ausdruck kommt. Erwarhmgsgem*Ss sind sie such nicht fliichtig und erst 
ab 300° unter Zersetzung schmelzbar. 

Die Dibutylhomologen IVh und Vb stellen in solvatfreiem Zustand we&e 
Pulver dar, die in Benzol, Cyclohexan, Chloroform und Methylenchlorid bereits gut, 
wenn such langsam liislich sind. Konzentrierte Liknmgen sind fhissig-viskos oder wachsartig. 
Ab 230 bzw. 245” tritt bei den Reinsubstanzen Schmelzen unter Zersetzung ein. 

Den Verbindungen miissen nach Zusammensetzung und Eigenschaften 
Strukturen zugeschrieben werden, die denen der isosteren MetaBphosphinate ent- 
sprechen: 
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* Diese Verbindung, Schsnp. 34-3S”, Sdp. 9Q-92°/0.1 mm w&e dargestellt aus (C4Hg)2SO und 
HN3 in Anlehnung an Ref.11. 
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Eine Unterscheidung zwischen dem einheitlich doppeltverbriickten oder einem einfach/ 
dreifach-verbriickten Strukturtyp ist nicht ohne weiteres m@lich. Diese Situation gleicht 
der bei den Phosphinat-analogen, wo erst durch eine R6ntgenstrukturanalyse an ge- 
streckten Flden mit hoher Wdnung der Molektile eine Entscheidung zugunsten der 
zweiten Alternative gef&llt werden konnte’ . 

Die Infrarotspektren der Substanzen zeigen die fur koordinativ engagierte 
Sulfoximidgruppierungen charakteristischen Absorptionen, wie sie von den nieder- 
molekularen Prototypen her bekannt sind ‘. Die deutliche Metallabhtigigkeit dieser 
Banden best%@ die Richtigkeit der Zuordnung (siehe Tabelle 1). Modifiziene Organyl- 
Zink- bzw. Cadmium-sulfoximid-polymere entstehen bei der Umserzung der Metahalkyle 
mit Sulfoximinen im MolverhZhnis 1: 1. 

Das Vorliegen von Metallalkylfunktionen im Produkt bedingt bier eine gesteigerte Emp 
fmdlicbkeit der Materialien gegen protonenaktive Stoffe wie Wasser, Alkohole und 
Sauren. fm iibrigen aber gleichen sie den Stoffen des Typs IVaJVh und Va,Vh und es 
liegt m&e, ihnen such analoge Bindungs und Strukturverh~tnisse zuzuschreiben. 

ijber die Viskositatscharakteristika und die Molekulargewichtsvariation in Ab- 
h?ingigkeit vom Lijsungsmittel, der Konzentration der gel&ten Stoffe und der Liisungs- 
dauer, die vor allem bei Polymeren mit langen Alkylketten und gemischten Substituenten 
von grossem Interesse sind, wird nach Abschluss der laufenden Arbeiten berichtet. 

TABELLE 1 
IR-SPEKTREN, ANALYSENDATEN UND ZERSETZUNGSTEMPERATUREN 

IR (WI?) Nr. Formel Analybxi, gef. (be3 

%(SON) ~2wwl C H N M Ztm. Temp. 
( C) 

1258 1103 IVa Zn[(CH&SON]2 20.50 5.06 11.20 26.31 
1213 (19.24) (4.81) (11.22) (26.29) 285 

1252 1102 IVb Cd[(CH3)2SON] 2 16.90 4.36 9.24 37.93 
1215 (16.19) (4.04) (9.44) (37.92) 310 
1250 1105= Va WGH&SONI 2 46.10 8.46 6.62 15.71 
1230 (45.99) (8.62) (6.71) (15.66) 228-240 
1218 

1240 1088= \IJ Cd[(C4Hg)2SON] z 41.30 7.63 5.93 24.01 
1209 (41.34) (7.75) (6.03) (24.20) 245-253 
1244 1074 Wa C2HSZn[(CH3)2SON] 25.05 5.90 7.53 35.02 
1207 (25.86) (5.91) (7.52) (35.16) .300 

1202 1073 Vlb CH3Cd[(CHa)2SON] 16.81 4.23 6.32 51.23 
1190 (16.40) (4.10) (6.38) (51.20) 2g7 

0 Teilweise iiberlqert van qCC). 
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