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Some hydrated molybdates of the magnesium and alkaline series may form a group of isomorphous 

compounds that sometimes depart appreciably from stoichiometry. Twenty-four compounds from a 

magnesium and potassium salt were prepared under varying conditions, and the mean content of the 

monoclinic unit cell was determined. In these compounds, when the a, 6, b, an.2 v values increase, the c and 

do,,, values decrease. The charge deficit created by the cationic vacancies is compensated by an addition of 
protons. The main variations of the parameters are due to the unit-cell magnesium content. The 

molybdenum, potassium, and oxygen vacancies are in equal numbers. They have a weak influence on the 

parameters. They are induced by a magnesium atom placed in interstitial position. The regression equations 

giving the unit-cell dimensions as a function of the magnesium content are calculated. A structural 

explanation of this unusual nonstoichiometric phenomenon is proposed. 

Le travail ci-dessous est une etude de 
non-stoechiom&rie dans des molybdates 
de formule structurale stoechiomttrique 
A,M,Mo,O,,H, ou A est un cation alcalin 
(K+, Na+, NH:) et M un cation divalent de la 
serie magnesienne (Co, Zn, Mg, Ni). Nous 
appelons pX(MA) la phase cristallographique 
que les definit. La maille est monoclinique. 

Ces composes peuvent presenter des 
lacunes pour l’ensemble des atomes presents. 
Leur particularite reside dans le fait que le 
deficit de charge positive tree par les lacunes 
cationiques est compense par un apport de 
protons. De plus ces composes peuvent pre- 
senter de grands &arts a la stoechiomktrie 
saris qu’il y ait changement de nature de la 
maille, mais seulement deformation de celle-ci 
en fonction du contenu. 

Le principe de l’etude a ete de rechercher les 
lois regissant les phinomenes a partir de 
donnees statistiques sur un grand nombre 
d’echantillons presentant le maximum d’ecarts 
a la stoechiometrie, en l’occurrence les 
v,@W). 

Dans deux etudes ulterieures nous pub- 
lierons nos resultats concernant la localisation 
des hydrogenes, ceux appartenant i la struc- 
ture stoechiometrique et ceux qui viennent 
compenser les lacunes cationiques. Les resul- 
tats obtenus nous obligeront a preciser les 
modeles structuraux de non-stoechiomktrie ici 
exposes. 

La structure peut etre d&rite (I, 2) comme 
un empilement alter& de deux sous-ensembles 
structuraux s’etendant parallelement au plan 
(xOy) de la maille monoclinique (groupe spatial 
C2/m). Le premier sous-ensemble que nous 
appellerons “octaedrique,” est une couche de 
type brucitique qui dans la fig. 1 est 
schematisee par des hachures verticales. Par 
rapport a une couche brucitique normale celle- 
ci presente deux particularites, d’une part seule 
une rang&e d’octaedres sur deux parallelement 
i Oy est occupee, d’autre part les surfaces de 
cette couche ne sont pas planes. Elles sont 
formees par des faces d’octaedres qui sont 
alternativement inclinees par rapport au plan 
(.uOy). Le deuxieme sous-ensemble structural 
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FIG. I. Projection SW le plan (Xoz) de deux mailles 
monocliniques du pX(Co K) n” A,. 

que nous appellerons “tktraedrique” est com- 
pose de deux couches de tetraedres MOO, 
legerement imbriquees et incluant les alcalins 
dans le plan median du sous-ensemble. Les 
ttzraedres MOO, sont schtmatises par des 
hachures horizontales dans la fig. 1. 

La jonction des sous-ensembles se fait par 
mise en commun de faces de tetraedres MOO, 
et de faces d’octaedres inoccupes. Dans la fig. 
2 qui est une projection orthogonale sur le plan 
x0~ de la couche octaedrique et d’une couche 
de tetraedres on voit que les tktraedres MOO, 
sont greffes sur un octabdre sur deux de la 
rangle inoccupee (faces pointillles). Ces oc- 
taedres sont appeles a,, les octaedres normale- 
ment occupes par les divalents etant appeles 
52,. Ceux de la rangee vide, sit&s entre les Q, 
sont appeles Q3. Pour ces derniers, quatre 
oxygenes sur six (fig. 2) participent a la 
coordination d’un atome de potassium. 

Nous rappelons dans le tableau I les 
coordonnees des atomes d’un pX(CoK) de 

Q 01 m octabdr&, 

0 0, 

t co 

@O, OK El 
octaedre$ 

@lo, 
El octaedrens 

FIG. 2. Projection orthogonale, sur le plan (xOZ) dune 
couche octaedrique et des tbtrabdres MOO, ainsi que des 
atomes de potassium sit& au-dessus de cette couche. 
Seuls sont represent% les oxygenes des tktrddres et ceux 

de la face supirieure de la couche octaedrique. 

formule approchee H,., K,., Co,., MO,., O,,., 
(0 

La structure est relativement l&he ei 
deformable. Cependant elle ne presente aucune 
cavite susceptible d’accueillir des oxygbnes 
supplementaires par rapport a ceux du 
squelette (tableau I). Les hydrogenes son1 
done fixes sur les oxygenes, les transformant 
en groupes (OH) ou (H,O). Nous verrons 
dans nos etudes a paraitre ulterieurement que 

TABLEAU I 

COORDONN~ES DES ATOMES DANS cp,(CoK) no A, (I) 

Positions 

4Mo (x 0 z) x = 0.080 z = 0.279 
4co GfO, 
2K cota 
40, (x 0 z) x=0.182 z = 0.132 
4 o,, (x 0 z) x = 0.348 z = -0.088 
8 O,,, (x I) y x = 0.464 y = 0.287 z = 0.229 
4 01, (XOZ) x = 0.217 z = 0.521 



NON-STOECHIOMETRIE DANS 

la formule d’un compose stoechiometrique 
peut ktre &rite sous la forme suivante: 

I. I?odes expkrimentales 

Les composes q,(Mg K) tout comme leurs 
composkisomorphes peuvent etre prepares en 
milieu aqueux i partir d’un molybdate d’al- 
calin et d’un se1 soluble du cation divalent. 

Pour les cp,(Mg K) l’equation de reaction est 
alors: 

4Mg*+ + 2K+ + 4MoO;- + 2H,O 
+ 20H- + K,H,Mg,Mo,O,, 

(A) Milieu rdactionnel 

11 est defini par un certain nombre de 
variables, en particulier les concentrations en 
molybdtne et en magnesium, la concentration 
de la potasse en exds [al et le pH. 

En tours de reaction, le pH diminue trb 
notablement, ce qui nous a amen&s parfois i 
travailler en milieu tampon& Tris-HCl (Tris- 
hydroxymcthylaminomethane) en solution 
molaire. 

Le K,MoO, est fraichement prepare par 
action de potasse 2 N sur MOO,. La potasse 
peut etre introduite en quantiti stoe- 
chiometrique ou avec un leger exces. Le 
magnesium est introduit sous forme d’une 
solution 4 N de MgCI,. Les reactifs sont 
melanges a temperature ambiante et introduits 
dans un flacon en polyethylene ou en Pyrex. 
Celui-ci est plonge dans un bain thermostat& a 
9%100°C. Quelques preparations ont t% 
faites sur une plaque chauffante. Le volume 
total du milieu rlactionnel restait inchange (en 
general 600 ml), le montage ktant a reflux. Les 
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montees en temperature ont I% faites a la 
mCme vitesse, les dukes de chauffage pouvant 
varier de 1 heure a 18 jours. 

La recuperation des produits se fait par 
filtration i chaud sur biichner avec lavage 
rapide a I’eau froide, sechage et conservation 
sous vide P,O,. Un lavage (ou traitement) 
a l’eau chaude trop prolonge aurait pour 
effet d’hydrolyser les composes presentant les 
plus grands &arts a la stoechiometrie en 
magnesium. 

(B) Identification et se’lection 

Afin de mener a bien notre etude statistique, 
24 Cchantillons yl,(MgK) ont kttC retenus au 
sein d’un ensemble de 330 preparations. 
La selection est faite aprts examen des 
echantillons en microscopic optique et en 
diffraction des rayons X. Les echantillons ne 
doivent presenter aucune trace de phases 
parasites suppltmentaires et avoir un seul 
ensemble de parametres cristallins. 

Pour les produits retenus, au depart, saris 
rien connaitre des contenus, nous avons fait 
une premiere classification d’apres les dia- 
grammes de poudre. Nous avons ainsi defini 
des composes de type A, B, C, D, et E. Dans 
la fig. 3 nous donnons les diagrammes de deux 
echantillons A et C. L’etude du contenu nous 
montrera que les produits de type A et E 
sont respectivement les plus proches et les plus 
Cloignb de la stoechiomktrie en magnesium. 

Nous avons v&it% en RPE qu’il n’y avait 
pas de MO 5+ dans les composes obtenus. 

(C) Conditions de formation des diverses 
phases 

La variable la plus importante est le pH. Si 
celui-ci est au depart superieur a 10.6 on 

FIG. 3. Diagrammes de diffraction des rayons X sur poudre pour deux compoks p.JMg K) de type A et C. Le 
premier Cchantillon est le II” 219, il est situ& en haut, et le second est le n” 282. Pour chacun de ces Cchantillons les 
valeurs des paramktres cristallins sont donntes dans le tableau III. 
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precipite de la brucite. S’il est inferieur a 6.5 on 
precipite diverses phases riches en molybdene. 
Entre ces limites on peut precipiter des 
composes pX, ceux de type A precipitant 
dans la zone des pH eleves et ceux de 
type D dans la zone des pH plus faibles. 

Par ailletirs dans ce meme creneau de pH, 
on aura des phases parasites amorphes dans le 
haut du domaine de pH et le molybdate double 
hydrate de magnesium et potassium vers les 
bas pH. 

La concentration en magnesium joue 
igalement un role important. A pH constant, 
pour les fortes teneurs en magnesium on 
favorise la formation de brucite, de phase 
amorphe et de cpX de type A. En utilisant de 
faibles teneurs en magnesium on favorise la 
formation de molybdate double et de qX de 
type C, D, et E. Si par contre le pH n’est pas 
maintenu constant l’augmentation de la con- 
centration en magnesium provoque une 
diminution du pH et favorise la formation de 
composes lacunaires en magnesium (type C, 
D, ou E). 

En general on observe que la germination 
des qX de type A va de pair avec la 
precipitation d’une phase amorphe contenant 
probablement des feuillets de type brucitique 
avec empilement turbostratique. En fonction 
du temps on voit ensuite decroitre cette phase 
au profit des cristaux de (pX de type A dont la 
croissance est tres lente. 

On observe par ailleurs que la formation des 
pX de type C, D, ou E se fait apres un temps de 
germination relativement long (parfois plus 
d’une heure) mais avec une vitesse de 
croissance rapide. Souvent ce type de (o, se 
forme aux depens d’un molybdate double qui 
precipite au depart. 

Si l’on n’est pas en milieu tampon&, la 
formation du qX se traduit toujours par un 
abaissement de pH. Si le pH de depart est 
suffisamment Cleve ou suffisamment faible on 
obtient un seul type de pX. Par contre si-au 
depart-on est dans une zone moyenne de 
pH, la precipitation du A se fait par &apes 
successives, probablement au fur et a mesure 

de la redissolution de molybdate double. A 
chaque &tape le pH est different et le p, 
precipite avec un nouveau jeu de paramitres. 
Compte tenu que le pH decroit au fur et i 
mesure de l’avancement de la reaction, les 
produits form& sont de plus en plus lacunaires 
en magnesium. 11s peuvent precipiter en deux, 
trois ou une multitude d’etapes. Dans ce 
dernier cas il y a une variation continue de 
parametres entre deux limites. En raison du 
mode de variation des paramktres cristallins, 
certaines reflexions sont tres sensibles a ce 
caractere polyphasique (en particulier la (31 i)), 
et d’autres t&s peu (en particulier la (02 1)). 

Ce phenomene de formation de qX poly- 
phasiques dans le domaine des composes de 
type B et C nous a beaucoup genes et nous 
a obliges a stabiliser le pH par utilisation 
de milieux tampon&s afin d’obtenir des 
echantillons presentant un seul jeu de pars-i 
mf?tres. 

Les rendements des reactions sont extreme- 
ment variables. 11s dependent de tout un 
ensemble de facteurs, les concentrations de 
chacun des reactifs, les temps de cpisson, la 
formation de phases parasites, etc. 

(D) Produits retenus 

Dans le tableau II nous donnons la liste des 
24 composes retenus avec l’essentiel des 
donnees concernant leurs conditions de 
preparation. Le classement des 24 composts a 
kttl fait en fonction des valeurs croissantes du 
parametre a. 

Treize des composes ont &ttC prepares en 
milieu tamponne. On constate dans ce groupe 
un leg&-e diminution du pH (de l’ordre de 0.2 
unite) au tours de la preparation, la con- 
centration choisie &ant i la limite de la 
capacite du pouvoir tampon, saris que 
cela entraine de consequences quant ia 
l’homogeneite du p,. 

Par contre dans les preparations non 
tamponnees la diminution de pH est de 2.5 a 3 
unites. 
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TABLEAU II 

CONDITIONSDE PREPARATION POURLES 24 BCHANTILLONS q,V(MgK) RETENUS" 

no 
Type de 

V (IllI, IMoO;- IMg*+l CL pHi PH, t 9.v Tampon 

219 700 0.50 0.10 0.06 
201 600 0.50 0.10 0.02 
260 500 0.64 0.20 0.06 
243 600 0.64 0.20 0.06 
208 600 0.30 0.50 0.06 
311 800 0.36 1.50 0 
290 600 0.50 0.30 0.02 
316 600 0.36 0.50 0 
293 600 0.36 1.00 0 
195 600 0.64 0.30 0.06 
327 800 0.50 1.50 0 
288 600 0.50 0.30 0.02 
302 800 0.50 0.64 0 
281 600 0.50 0.30 0.02 
188 400 0.50 0.30 0.06 
295 600 0.64 I .oo 0 
294 600 0.50 1.00 0 
202 400 0.50 0.30 0.06 
286 600 0.50 0.30 0.02 
285 600 0.50 0.30 0.02 
282 600 0.50 0.30 0.02 
228 400 0.50 0.90 0.02 

93 250 0.51 0.50 0.02 
119 250 0.80 1.00 0.05 

10.2 1.3 ISj 
10.2 1.2 43 h 
10.2 1.5 30 h 
9.9 1.2 52h 
9.6 6.35 68 h 
8.5 8.3 29 h 
9.7 8.6 20 h 
8.5 8.3 1Oj 

8.5 8.15 8j 
9.85 7.05 15h 

8.5 8.2 7j 
8.9 8.55 25 h 

8.5 8.4 5j 
8.75 8.75 22 h 
9.85 6.8 21 h 

8.5 8.3 4j 
8.5 8.3 4.i 
9.9 6.85 l5h 
8.5 8.3 63 h 

8.4 8.1 3j 
1.9 7.9 l8h 
9.2 6.5 2h30 
7.5 6.5 4 h 30 
7.5 6.0 24 h 

A 
A 
A 
A 
A 
A (+I 
A (+I 
A (+I 
A (+) 
A 
A 
A I:; 
A 
A I:1 
A 
A (+I 
A (+I 
A 
B (+) 

BC (+I 
C (+I 

C-D 
D 
E 

a V est le volume du milieu reactionnel. [MOO:-I, [Mg’+I, Ial sent les concentrations molaires du K,MoO,, 
MgCI, et de la potasse en exces; pHi et pH, sont les valeurs du pH en debut et fin de reaction, et t la duke de la 
reaction exprimee en heures (h) ou en jours (i). Les Cchantillons (+) ont ke prepares en milieu tampon. 

(E) Conlenu des mailles 
La determination du contenu moyen des 

mailles implique la connaissance du volume de 
la maille, de la densitt et de l’analyse chimique 
precise de chaque tchantillon. 

Les parametres cristallins ont ete determines 
a partir de diagrammes de poudre avec un 
rayonnement monochromatique focalid (A,, 
du cobalt ou du chrome) et avec incorporation 
d’un etalon interne. L’affinement a et& conduit 
en ordinateur et les valeurs obtenues pour b 
sont donnees au l/1000 d’A, alors que pour a 
et c elles sont don&es avec une precision de 
2/1000 d’ik 

Les mesures de densite ont kte effectuees 
par la methode pycnomktrique avec utilisation 
du xylene comme liquide d’immersion, rem- 
plissage sous vide, correction de poussee de 

fair en fonction de la temperature et de la 
pression et tests systematiques de validite sur 
des produits de densid voisine connue. Le 
calcul d’erreur conduisait i utiliser environ 2g 
d’lchantillon pour une erreur absolue de 
l’ordre de 0.002 sur les densites. Celles-ci 
varient de 3.226 a 3.33 1. 

Le taux d’hydrogene etait determine par 
mesure des pertes en eau en analyse thermo- 
gravimktrique sous argon. Le potassium a ete 
determine par spectromktrie d’emission de 
flamme. Les solutions &talons contenaient 
egalement du magnesium avec des concen- 
trations voisihes de celles des solutions a 
doser (analyses faites au laboratoire de 
1’O.R.S.T.O.M. de Bondy). Les analyses du 
magnesium et du molybdene nous ont ete 
fournies par le laboratoire du CNRS de Thiais, 
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TABLEAU III 

PARAMBTRESCRISTALLINSETCONTENUDESMAILLES~L~MENTAIRESDES 24 COMPOSBS q,(MgK) RETENUS" 

Dimensions de maille Contenu de la maille 

no a b c /3 d,,, V MO Mg K H 0 

219 9.515 6.457 7.882 115.40 7.120 437.5 3.83 3.89 I.82 7.17 19.87 
207 9.523 6.46 I 7.88 1 115.44 7.117 437.9 3.91 3.85 1.93 6.80 19.94 
260 9.536 6.462 7.877 115.51 7.109 438.1 3.92 3.88 1.91 6.62 19.91 
243 9.537 6.464 7.876 115.52 7.108 438.2 3.88 3.83 1.89 7.07 19.94 
208 9.546 6.465 7.876 115.64 7.101 438.2 3.95 3.77 1.96 6.73 19.96 
311 9.55 I 6.457 7.876 115.64 7.101 437.9 3.71 4.00 1.76 7.51 19.76 
290 9.552 6.466 7.866 115.63 7.092 438.0 3.96 3.71 1.95 6.86 19.99 
316 9.553 6.464 7.868 115.67 7.096 437.9 3.93 3.76 1.94 6.87 19.95 
293 9.555 6.46 I 7.877 115.64 7.101 438.4 3.89 3.79 1.92 6.96 19.90 
195 9.560 6.466 7.865 115.68 7.095 438.6 3.97 3.80 1.98 6.52 19.96 
327 9.562 6.460 7.874 115.68 7.096 438.3 3.83 3.72 1.80 7.4 1 19.81 
288 9.566 6.466 7.866 115.75 7.085 438.2 3.93 3.88 1.94 6.69 19.98 
302 9.567 6.468 7.867 115.73 7.087 438.5 3.96 3.73 1.96 6.80 19.97 
281 9.570 6.468 7.865 115.79 7.08 I 438.3 3.96 3.70 1.97 6.71 19.92 
I88 9.571 6.469 7.871 115.76 7.089 438.9 3.94 3.79 1.94 6.80 19.98 
295 9.571 6.466 7.865 115.79 7.082 438.2 3.89 3.76 1.86 7.05 19.89 
294 9.573 6.465 7.870 115.77 7.087 438.6 3.89 3.67 1.89 7.2 1 19.89 
202 9.582 6.47 I 7.865 115.82 7.080 439.0 3.98 3.70 2.00 6.73 20.00 
286 9.590 6.470 7.860 115.92 7.069 438.6 3.99 3.61 2.01 6.76 19.96 
285 9.613 6.473 7.858 116.04 7.060 439.3 3.98 3.59 2.00 6.84 19.95 
282 9.636 6.477 7.846 116.17 7.042 439.5 3.99 3.54 2.00 6.98 20.00 
228 9.671 6.475 7.85 I 116.40 7.032 440.4 3.93 3.40 1.96 7.48 19.91 

93 9.714 6.482 7.834 116.63 7.003 441.0 3.98 3.25 I.98 7.59 19.98 
119 9.739 6.484 7.83 1 116.77 6.992 441.5 4.00 3.11 1.99 7.77 19.99 

n a, b, c. et d,,, sont en A, p en degrb et V en A’. 

le premier element Kant dose par spectro- 
mktrie d’absorption atomique, et le second par 
colorimktrie spectrophotomktrique. D’autres 
tentatives de dosage du molybdene par 
spectrometrie d’absorption atomique et par 
mkthode polarographique ne nous ont pas 
donne de valeurs coherentes avec les autres 
don&es. 

L’ensemble de ces donnees nous conduit 
aux valeurs du contenu moyen des mailles 
relevees dans le tableau III aux totes des 
valeurs des parametres de la maille. 

La precision calculee est de 1% pour les 
contenus en molybdene, magnesium et 
potassium; 1.5% pour celui en hydrogene, 
d’ou les erreurs absolues suivantes pour les 

nombres d’atomes par maille 

AMo = kO.04, 
AMg= kO.04, 

AK = kO.02, 
AH = kO.10. 

La determination du contenu en oxygene 
s’effectuant a partir des don&es obtenues pour 
tous les autres elements presents dans la 
maille, il y a accumulation des erreurs a ce 
niveau d’oii une precision moins bonne. 

II. Interprktation des rhltats 

L’examen du tableau III nous permettra 
d’etablir un certain nombre de relations, mais 
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d&s maintenant nous pouvons avancer quel- 
ques remarques et conclusions preliminaires. 

(A) Premihes remarques sur les valeurs des 
paramdtres et des contenus des mailles 

(a) Sens et amplitude de variation des 
paramdtres cristallins. Dans la fig. 4 on 
constate que, lorsque les valeurs de a, b, pet V 
varient dans un sens, celles de c et d,,, varient 
en sens inverse. D’autre part a et d,,,,, sont les 
deux dimensions qui varient le plus, b variant 
peu, aussi est-il normal que l’amplitude de 
variation du volume soit faible puisque a et 
d,,,, varient en sens inverse. Les &arts 1 la 
stoechiometrie provoquent done plus une 
deformation qu’un changement du volume de 
maille. 

(b) RMe prkdominant des lacunes en 
magnbium. Alors que pres de la moitie des 
tchantillons selectionnes sont proches de la 
stoechiometrie en molybdene, potassium et 
oxygene, seul un Cchantillon atteint 4 atomes 
de magnesium par maille et l’ecart a la 
stoechiometrie peut atteindre un atome de 
magnesium sur quatre. 

Pour les rp, de type A l’amplitude de 
variation du magnesium est de I’ordre de 0.30- 
0.35, les lacunes en molybdene et potassium 
etant presque partout presentes et allant 
jusqu’a 0.3 par maille. Pour les rp, de type B, 
C, D et E il n’y a pas de lacunes en molybdene 
et potassium et les &arts a la stoechiomitrie 
en magmesium au sein du groupe sont de 
I’ordre de 0.5 a 0.6 atomes. 

II apparait done que les deformations de la 
maille (importantes dans le domaine B, C, D, 
E) sont avant tout condition&es par le 
contenu en magnesium. 

(c) Relation entre les lacunes en molybdtke, 
potassium et oxygdne. Dans les figs. 5 et 6 
nous avons pork pour chaque echantillon les 
valeurs des lacunes de potassium et celles 
d’oxygene en fonction des lacunes de molyb- 
dene. 

On peut considerer, aux erreurs expbi- 
mentales pres (notables pour les valeurs du 
contenu en oxygene) que dans les deux cas 
les points se regroupent autour d’une droite a 
45”, ce qui signifie que le nombre de lacunes 
en chacun de ces trois elements est le m&me. 

FIG. 4. Amplitudes et sens de variation des paramttres cristallins pour les 24 tchantillons qx(Mg K) retenus. Les 
parties hachurtes sont relatives aux preparations faites en milieu tamponnk. 
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FIG, 5. Nombre de lacunes de potassium rapport& au 
nombre de lacunes de molybdtne pour chacun des 24 
khantillons cp,(Mg K) retenus. 

FIG. 6. Nombre de lacunes d’oxygtne rapport6 au 
nombre de lacunes de molybdkne pour les 24 khantil- 
Ions cp,(Mg K). 

On peut done Ccrire: 

q Mo=OK=~. 
Compte tenu de la structure il apparait que 

l’explication la plus plausible pour les lacunes 
de molybdine est l’occupation d’un octaedre 
Q, (voir Figs. 1 et 2) par un magnesium 
interstitiel. L’application de la troisieme regle 
de Pauling interdit a tout octaedre occupe par 

un cation le partage de deux de ses faces avec 
des tttratdres MOO,. L’existence d’un atome 
de magnesium en position interstitielle est 
d’autant plus concevable que l’existence des 
lacunes (MO, 0, K) se produit pour les taux de 
magnesium par maille les plus eleves. 

Par ailleurs la structure fait apparaitre (fig. 
1) que toute lacune en molybdene entraine une 
lacune en oxygene, de type O,, (tableau I et 
Fig. 1). En effet cet oxygine (sommet du 
tetraedre MOO, non partage avec la couche 
octaedrique) est prioritairement coordini: au 
molybdene. Par ailleurs cet oxygene entre 
dans la sphere de coordination du potassium, 
aussi, lors de la croissance du cristal, l’absence 
du tetratdre MOO, va-a son tour-empkher 
la stabilisation du potassium dans une sphere 
de coordination incomplete. 

On aboutit alors a un processus d’exclusion 
en chaine dti a la presence d’un atome de 
magnesium interstitiel. 

A,, en R, -+20,, + 20, + 20,. 

(B) Relations entre mode de prbparation et 
contenu. 

Nous avons vu ci-dessus que l’augmentation 
du pH initial (lors du melange des reactifs) 
favorisait la formation de pX de type A. On 
tendait vers le meme resultat-a pH con- 
stant-en augmentant la concentration en 
magnesium. Le tableau III nous montre 
maintenant que l’evolution des parametres 
correspondait a une evolution vers un contenu 
croissant en magnesium, et d&croissant en 
molybdene, oxygene et potassium. 

Nous retrouvons ces resultats dans la fig. 7 
qui illustre pour cinq preparations, l’influence 
du pH sur le contenu de la maille. 11 s’agit des 
composes noS 288-281-286-285-282, tous 
prepares en milieu tamponne de pH 7.9 a 8.9 
et avec des concentrations de 0.3 et 0.5 M 
pour MgCl, et K,MoO,. Aux environs du pH 
8.55 s’amorcent les lacunes (MO, 0, K). A ce 
seuil correspond un contenu en magnesium 
d’environ 3.6 atomes par maille. 

De meme, pour les preparations 286-294- 
327 correspondant a une meme concentration 
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FIG. 7. Contenu des mailles en magntsium, molyb- 
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dine, potassium et hydrogttne en fonction du pH de 
preparation, toutes autres conditions &gales. 
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nombre d’atomes de magntsium en couche 
octatdrique sera ilevt. 

(C) Corr&ations entre paramt?tres et contenu 
des mailles 

en molybdine (OS M), i un mime pH de 8.5, 6.475 - . 

et i des concentrations en magnisium pas- . 

sant de 0.3 A 1 M puis 1.5 M, on observe une . 
croissance du nombre d’atomes de magnbium 

. 
. 

par maille qui passe de 3.61 A 3.67 puis 3.72 et 
. 

une dkroissance du nombre d’atomes de . . . . 
6.465 - . . 

molybdkne, oxygtne et potassiun par maille . . 

(MO passant de 3.99 A 3.89 puis 3.83). . 
. . 

Les rtsultats ci-dessus s’expliquent facile- 
ment si l’on admet que la construction de 
l’kdifice cristallin des pX commence par la 
formation des couches brucitiques incom- 
PI&es. Plus le pH est ClevC, ou plus (A pH 
donnC) la concentration en magksium 

FIG. 8. Valeurs du paramttre b en fonction du contenu 

augmente dans le milieu kactionnel, plus le 
de la maille en molybdkne pour les 24 khantillons 
cp,Wg K). 
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contenu en magnkium. 

que, lorsque le contenu en MO augmente, la 
valeur de b augmente. 

L’examen des figures de meme type, non 
reproduites dans cet article, relatives a a, c, /I, 
V, et d,,,, en fonction du contenu en MO, revele 
(en dehors des zones oti le contenu en MO est 
voisin de la stoechiometrie) une grande disper- 
sion des points experimentaux permettant tout 
au plus de deduire des tendances faibles a la 
croissance de a, /3, et V et 1 la decroissance 
de c en fonction du contenu en molybdene. 

Par contre le taux de lacunes en magnesium 
influence de facon tres directe l’ensemble des 
dimensions de la maille. Nous donnons dans la 
fig. 9 la distribution des valeurs experimentales 
de a, h c, P, doe,, et V en fonction du contenu 
de la maille en magnesium. 

Le paramktre a varie lineairement en fon- 
ction du contenu en magnesium. 11 diminue 
quand ce contenu augmente. Le parametre b 
varie dans le m2me sens mais on a ici deux 
domaines de variation, l’un (pour un contenu en 
magnesium inferieur a 3.6-3.7 par maille) ou 
seule joue l’influence du magnesium, l’autre 
(pour les contenus plus elevb en divalent) oti 
s’ajoute l’effet du aux lacunes (MO, 0, K). 

Les valeurs de /3 et de V varient dans le 
meme sens que celles de a et b en fonction du 
contenu en magnesium. On note-comme 
pour b-une variation en deux domaines, les 
points se repartissant sur deux droites de pente 
differente, mais l’ecart de pente est peu 
marque, ce qui rend compte de la faible 
influence des lacunes (MO, 0, K). 
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Les valeurs prises par c et d,,, montrent que 
ces dimensions augmentent de facon tres 
significative en m2me temps que le contenu en 
magnesium. Pour d,,, la loi de variation est 
quasi lineaire puisqu’il n’y a pas d’effet visible 
des lacunes en (MO, 0, K). 

Ainsi la fig. 9 fait apparaitre une relation 
quasi lineaire entre le contenu en magnesium et 
les dimensions de la maille. 11 est done possible 
d’ecrire les equations de regression des 
paramktres en fonction des seules lacunes en 
magnesium. 

Nous avons done calcule pour les 24 
echantillons, les coefficients des equations du 
type: 

Pi = PL + Li q Mg. 

Pi est une des dimensions de la maille (a, 6, c, 
P> do,,, ou V), P, sa valeur limite, lorsqu’il y a 
quatre atomes de magnesium par maille. 

Pour juger de la validite de cette mise en 
equation, nous avons calculi l’ecart type, le 
coefficient lineaire de correlation multiple R, et 
le rapport T = &/&art type. Les resultats sont 
don&s dans le tableau IV. Nous avons obtenu 
des valeurs de R proches de 1 et de T toujours 
superieures a 10. On peut considerer que, 
selon les criteres habituels en ce domaine, de 
telles equations de regression permettent une 
assez bonne approche des variations de para- 
metres en fonction du contenu en magnesium. 
C’est Cvidemment pour b, c, et I’, c’est-a-dire 
la oti l’influence des lacunes (MO, 0, K) est la 
plus sensible que la valeur de T est la plus 

faible. Nous trouvons une confirmation de 
ce resultat dans le trace des courbes d’er- 
reurs (courbes non reproduites). En effet 
l’echantillon le plus lacunaire en (MO, 0, K), 
soit le no31 1 dans le tableau III, presente 
I’ecart le plus grand entre les valeurs des 
parametres calculies et observees. 

Nous avons essaye d’ecrire les equations de 
regression en fonction de l’ensemble des 
lacunes cationiques, mais cela s’est revele 
impossible, d’une part parce que les lacunes en 
molybdene et potassium sont quasiment sans 
influence coherente sur les parametres, sauf 
sur b et d’autre part parce qu’elles ne jouent de 
role qu’i partir d’un certain taux de lacunes en 
magnesium, c’est-a-dire que nous n’avons pas 
alors de variables lineairement independantes. 

Les coefficients li de ces equations rendent 
compte par leur signe et leur valeur (comparie 
a celle de PJ de la direction et de l’ampleur des 
variations des dimensions de maille pour un 
taux unitaire de lacunes de magnesium par 
maille. Remarquons que ces equations ne 
traduisent qu’imparfaitement la realite, en 
particulier lorsque les taux de lacunes en (MO, 
0, K) sont importants. 

III. Hypothkse SW I’origine de la non- 
stoechiomktrie 

Nous avons vu dans l’introduction que la 
formation d’un compose de type pX resulte du 
greffage d’un sous-ensemble “tkaedrique” sur 
une couche octaedrique. Ceci implique la con- 

TABLEAU IV 

EQUATIONS DE REGRESSION DONNANT LES DIMENSIONS (EN A, DEGRB 

ET AZ) DE LA MAILLE DES p,(MgK) EN FONCTION DU NOMBRE DE 
LACUNES EN MAGNESIUM DANS LA MAILLE ~L~MENTAIRE (24 

~HANTILLONS) 

equations de rkgression hart type R T 

a = 9.502 + 0.262 q Mg 0.018 0.95 14.2 
b = 6.458 + 0.03 I q Mg 0.003 0.9 1 10.3 
c = 7.884 - 0.060 q Mg 0.006 0.92 -11.1 

p= 115.334 + 1.621 q Mg 0.119 0.95 13.6 
d,, = 7.127 - 0.153 q Mg 0.011 0.95 -13.8 
V= 437.321 + 4.579 q Mg 0.371 0.94 12.4 
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cordance des parametres a et b propres a 
chacun des deux sous-ensembles. 

On constate tout d’abord: 
- que dans la direction Ox la structure 

est aisement deformable, la diminution du 
parametre h allant de pair avec I’augmentation 
du parametre c lors du phenomene de “pliage” 
de la couche octaedrique (cf. fig. 1). 

- que dans la direction OJJ (parallele aux 
colonnes d’octaedres pleins et i des aretes des 
polyedres de coordination du molybdene et du 
potassium), les variations de parametres sont 
tres faibles. Ceci montre qu’il existe des 
contraintes beaucoup plus importantes dans 
cette direction. 

En consequence on peut dire que lors de la 
get&e de qX, le greffage des deux sous- 
ensembles est condition& essentiellement par 
la valeur du parametre propre a chacun d’eux 
dans la direction 0~. 

Voyons done comment varie le parametre b 
en fonction de la nature des deux sous- 
ensembles. Nous donnons dans le tableau V 
les valeurs des parametres b des hydroxydes 
Co(OH), et Mg(OH), et d’un certain nombre 
des composes pX. Nous observons que pour les 
pX (M K) le paramktre b est nettement plus 
grand que dans les hydroxydes et dans les pX 
(M Na). Nous avons verifie que cet allonge- 
ment se manifeste par une deformation des 
octaidres Q,. 

Au niveau de la couche tktrabdrique (voir 
fig. 10) on peut montrer qu’il y a compression 

TAB.LEAU V 

PARAM~TRES CRISTALLINS DE 5 ~CHANTILLONS (o,(MA) 
ETDESHYDROXYDES Co(OH), ET Mg(OH), 

____- 

9JCo K) 
v1,(Co W 
‘WOW, 

9.r@n K) 
9.JZn Na) 

cp.<(Mg W 
WW-0, 

a (4 b (4 do,, (4 
__-. 

9.58 6.50 7.05 
9.42 6.34 6.88 

11.05 6.38 

9.61 6.50 7.08 
9.45 6.34 6.89 

9.55 6.46 7.10 
10.81 6.24 

du polyedre de coordination du potassium, les 
distances du potassium aux six atomes d’oxy- 
gene les plus proches etant plus courtes que la 
distance gtneralement accept&e. Par ailleurs 
on remarque (fig. 2) que le parametre b d’un qX 
est la somme dune a&e O,,,O,,, in- 
compressible du tetraedre MOO., et de l’ar&e 
O,,rO,,, (3.73 A, fig. 10) du polyedre de 
coordination du potassium. La valeur du 
paramktre b du cp, (Mg K) apparait alors 
comme un compromis entre les possibilitts de 
compression du polyedre de coordination du 
potassium et celles d’ktirement des octabdres 
4 

Si I’on admet qu’il y a une difficulte de 
greffage dans la direction Oy, on peut poser en 
hypothese que l’existence des lacunes dans les 
rp, (Mg K) est la condition permettant la 
coincidence des paramktres des deux sous- 
ensembles. 

En d’autres termes l’existence de lacunes 
donne une elasticite a l’un ou aux deux sous- 
ensembles structuraux permettant ainsi leur 
adaptation reciproque. L’existence de lacunes 
en magnesium en nombre important va donner 
a la couche octaedrique la possibilite de s’etirer 
et permettre ainsi la greffage d’une couche 
tktraedrique stoechiomktrique. Par contre, 
lorsque les conditions de preparation impli- 
quent un contenu en magnesium tleve (done 
une faible valeur du parametre b) le greffage 
des deux sous-ensembles n’est possible que s’il 
y a possibilite d’une contraction de la couche 
tktratdrique au moyen de lacunes (MO, 0, K). 

La validite de notre hypothese implique que 
les &carts i la stoechiomktrie soient d’autant 
plus grands que le rayon du cation divalent est 
plus petit et celui du monovalent plus grand. 
C’est exactement ce que nous observons: 
parmi les differents couples (MA) testes, le 
couple (Mg K) est celui qui donne les plus 
fortes variations de paramktres et done les plus 
grands &arts i la stoechiomktrie. 

Conclusion 

Les caracteristiques principales du 
phenomene de non-stoechiomktrie mis en 
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FIG. 10. Polyidre de coordination d’un atome de potassium dans un q,(Co K). (a) Coordination de ]‘atome de 

potassium avec les quatre oxygknes O,,, sit&s dans un plan paralkle i 0~. (b) Coordination de I’atome de potassium 
avec deux oxyghes O,,, et deux oxygknes 0, situ& dans le plan (.uOr). (c) Ensemble du polyedre de coordination. 
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evidence dam cette etude sont au nombre de 
trois. 

(1) Des lacunes peuvent apparaitre pour 
I’ensemble des atomes normalement presents 
dans la maille, les plus nombreuses etant celles 
des cations de la couche octaedrique. Elles 
peuvent atteindre un atome sur quatre. 

Lorsque les conditions de preparation impo- 
sent un contenu eleve en cation divalent dans 
la couche octaedrique, il y a apparition de 
Iacunes regroupees dans la couche tetraedrique. 
Chacun des “clusters” ainsi constitue est 
forme d’une lacune de molybdene, une d’oxy- 
gene et une de potassium. Ces “clusters” se 
regroupent eux-m2mes par paire autour d’un 
octaedre contenant un cation divalent en 
position interstitielle. 

(2) D’importants &carts a la stoechio- 
metric peuvent exister saris changement de 
structure, entrainant seulement des deforma- 
tions de la maille. 

(3) Les lacunes cationiques sont essentiel- 
lement compensees par un apport de protons 
ce qui permet la substitution de liaisons 

hydrogene a des interactions cation-oxygene. 
Les liaisons hydrogbne k.tant peu directives on 
explique ainsi la conservation de la structure et 
l’ampleur des deformations possibles de la 
maille elementaire. 
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