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Cesium ytterbium fluoride CsYb,Fl,, crystallizes in the monoclinic system, with parameters a = 
4.2893(2) A, b = 6.7437(4) A, c = 16.196(2) A, p = 90”, Z = 2 and space group PC. The structure has 
been solved by three-dimensional Patterson and Fourier syntheses and refined by a least-squares 
method. For 1406 independent reflections recorded on an automatic four-circle diffractometer 
(XAgKo), the finalR value is 0.031 (R, = 0.034). Three edge-sharing pentagonal bipyramids surround- 
ing three ytterbium atoms form Yb,F,, groups and the structure is described by the superposition, 
according to the sequence AAA . of identical sheets of edge- and corner-sharing YbBF1? groups. In 
these sheets, Yb atoms are located at the lattice points of a pseudo-hexagonal network. The nonoccu- 
panty of some of these lattice points creates tunnels, perpendicular to the sheets, in which cesium 
atoms are located. Lattice parameters of isotypic compounds are given. 

Introduction 

Des composes de formule MLn3F1,, se 
forment darts de nombreux systemes MF- 
LnF, avec M = K et Rb, Ln = Y, La +Lu. 
Mais, a notre connaissance, avec le cesium, 
l’existence de tels composes n’a jamais et& 
signal&e jusqu’ici. En particulier, ils 
n’apparaissent pas dans les diagrammes de 
phases etablis avec les sels d’holmium (I), 
de dysprosium (2), de gadolinium (3), 
d’europium (4), de samarium (5), de pra- 
seodyme (6), et de cerium (7). 

Par contre, l’etablissement du dia- 
gramme d’equilibre du systeme CsF-YbF, 
par analyse thermique differentielle et con- 
trole des phases par diffraction X (8) a mis 
en evidence I’existence du compose 
CsYbaFlO. 11 se forme des 850°C par chauf- 
fage du melange CsF+3YbF3 et presente 
une fusion congruente a 1140°C. 
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Des monocristaux ont pu etre isoles a 
partir d’un melange 26CsF-74YbF3 refroidi 
lentement (B/heure) de 1200°C a 980°C et 
maintenu 15 jours a 980°C. L’examen d’un 
monocristal a la chambre de Weissenberg 
indique une maille orthorhombique, de con- 
stantes affinees sur poudre: a = 4,289,, b = 
6,743,, c = 16,1963 A (Z = 2) et trois 
groupes spatiaux possibles: Pmc2,, P2cm 
et Pmcm. 

Conditions exphimentales 

Le cristal choisi se presentait sous forme 
d’un prisme droit de section 0,079 x 0,079 
mm que nous avons coupe de facon a reali- 
ser un petit cube d’environ 0,OS mm de 
c6tC. 

Les intensites diffractees ont CtC mesu- 
r&es sur diffractometre automatique Nonius 
CAD4, dans les conditions suivantes: anti- 
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cathode d’argent, monochromateur de 
graphite, balayage w-28, angle de balayage 
2*, vitesse de balayage comprise entre O”6 
et 3”3/minute, largeur de la fente horizon- 
tale: 3 mm. Trois reflexions standards, me- 
surees toutes les 200 reflexions, ont permis 
de verifier la stabilite d’orientation du cris- 
tal. 

La demi-sphere d’Ewald (1 2 0) a Cte 
exploree pour des valeurs de 8 comprises 
entre 2 et 25”. Les 3438 reflexions enregis- 
tries ont 6tC corrigees du fond continu et du 
facteur de Lorentz-polarisation. Une dimi- 
nution progressive des intensites des raies 
standards en fonction du temps nous a con- 
traint a effectuer une correction sur les F et 
les cr (F) observes (programme CHORTA). 

En assimilant le cristal CtudiC a une 
sphere d’environ 0,05 mm de rayon, malgre 
la valeur &levee du coefficient d’absorption 
lineaire de CsYbaFlo (p = 185 cm-l a la 
longueur d’onde hAgKa), le facteur de 
transmission correspondant a pR = 0,9 ne 
varie que de 3% de sa valeur entre 2 et 2.5 
(0). Nous n’avons done effect& aucune 
correction d’absorption. 

R&solution et affinement de la structure 

La structure cristalline de CsYbsF,, a CtC 
resolue par la methode de l’atome lourd et 
tous les calculs cristallographiques ont CtC 
executes en utilisant les programmes SDP 
Enraf-Nonius, version 15. [facteurs de dif- 
fusion: Cromer et Waber (9) et coefficients 
de dispersion anomale: Cromer et Liber- 
man (lo)]. 

Sur des sections de Patterson realisees 
perpendiculairement a l’axe a, les pits in- 
tenses observes en OVW laissaient prevoir la 
presence d’un grand nombre d’atomes sur 
des plans de symetrie parallbles au plan 
(loo), elements de symetrie des deux 
groupes Pmc2, et Pmcm. En vue de dimi- 
nuer le nombre de contraintes, nous avons 
choisi au depart le groupe le moins symetri- 

que Pmc2,. Dans ce groupe, les atomes 
lourds ont pu etre localises sans ambiguite 
sur trois sites 2(a) pour l’ytterbium et un 
site 2(b) pour le cesium. 

Apres avoir Climine les reflexions telles 
que F/u(F) < 2 et moyenne les intensitis 
des reflexions Cquivalentes, des athnements 
portant sur les coordonnees reduites et les 
facteurs d’agitation thermique isotropes de 
ces seuls atomes lourds nous ont conduit B 
un residu cristallographique R = 0,12. 

Des syntheses de Fourier et de Fourier- 
difference permettaient Cgalement de situer 
les 20 atomes de fluor sur des sites 2(a) et 
2(b). Mais plusieurs cycles d’affinement 
n’ont pu faire descendre le residu cristallo- 
graphique au-dessous de 0,077 avec, de 
plus, pour les atomes de fluor, des facteurs 
de temperature inacceptables. Aucune 
amelioration n’a Ctt apportee Par 
l’elimination des raies de F/u(F) compris 
entre 2 et 3. 

Les positions speciales attribuees a tous 
les atomes dans le groupe Pmc2, corre- 
spondant aux positons generales xyz, xj + + 
z du groupe monoclinique PC, c’est ce 
groupe que nous avons alors adopt& pour 
decrire la structure de CsYbaFIO. Pour sa 

TABLEAU I 

C~~RDONNBES R~DU-ITESETFACTEURS 

D'AGITATION THERMIQUE ISOTROPES DES ATOMESD 

Ybl 
Yb2 
Yb3 
CS 
Fl 
F2 
F3 
F4 
F5 
F6 
F7 
F8 
F9 
FlO 

-0,03406(13) 
-0,03413(50) 
-0,03411(13) 

0,45630(54) 
-0,0043(21) 
-0,0037( 19) 

0,4704(25) 
0,0020(19) 
0,02OC(23) 
0,0029(20) 
O/4679(28) 
0,4649(5 1) 
0,0008(20) 
0,0131(22) 

Y 

0,03502(7) 
0,49217(6) 
0.03417(7) 
0;49198@1) 
0,1262( 10) 
0,1803(13) 
0,0324(15) 
0,3598(12) 
0,2506(14) 
0.3589(13) 
0,0724(18) 
0,4783(12) 
0,1777(14) 
0,2504(13) 

0,00304(3) 0,42 
0,13934(15) 0,48 
0.27580(41 0.51 
0;3938li2i) 
0,1398(9) 
O/+013(6) 0,94 
0,2777(7) 1,47 
0,2613(5) 0,74 
0,7216(6) 1,m 
0,0197(5) 1,05 
om1‘w 2,50 
0.1335(9) 2,lO 
0,8810(6) 1,05 
0,5606(6) 1,37 

lj93 
0,64 

LI Les Bcarts types sent donnis entre parenth&ses. 
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TABLEAU II 
DISTANCES INTERATOMIQUES(&ETANGLES DES 

PRINCIPALES LIAISONS (") 

=41)-F,, 

Environnement de l’ytterbium 
-F(l) : 2,302(Z) 
F(2) : 2,200(9) 
F(6) : 2,206(9) 
F(9) : 2,203(9) 

.F( 10): 2,148(9) 

F(7) : 2 151(11) 
Yb(l)-Fax IF(7’ ): 2:168( 11) 

F(1) -F(lO): 2,846(13) 
F(lO)-F(2) : 2,624(13) 
F(2) -F(9) : 2,437(12) 
F(9) -F(6) : 2,557(13) 
F(6) -F(l) : 2,499(15) 

F(1) : 2,471(6) 
F(4) : 2,172(9) 

YWbF,, F(5) : 2,200(O) 
F(6) : 2,142(9) 
F( 10): 2,164(9) 

F(8) : 2,153(21) 
Yb(2)-Fax {F(R’ ): 2,145(21) 

F(4) -F(5) : 2,705(12) 
F(5) -F(lO): 2,609(13) 
F(lO)-F(6) : 2,717(12) 
F(6) -F(l) : 2,499(15) 
F(1) -F(4) : 2,521(15) 

F(1) : 2,292(14) 
F(2) : 2,262(9) 
F(4) : 2,214(8) 
F(5) : 2,124(9) 
F(9) : 2,229(9) 

F(3) : 2 126(10) 
Yb(3)-Fax (F(3’ ): 2:164(10) 

F(9) -F(2) : 2,437(12) 
F(2) -F(4) : 2,571(12) 
F(4) -F(l) : 2,521(15) 
F(1) -F(5) : 2,868(13) 
F(5) -F(9) : 2,629(13) 

Cs-F 

(Yb(l)-F,, ) : 2,212 
67,2 < F,,-Yb(l)-F,, < 

82,6 < Fax-Yb(l)-F,, i 
F(7)-Yb(l)-F(3) = 166 

F(7)-F(1) : 3,042(17); 3,206(17) 
F(7)-F(lO): 3,076(14); >3,3 
F(7)-F(2) : 3,103(14); 3,267(14) 
F(7)-F(6) : 2,792(14); 3,014(14) 
F(7)-F(9) : 2,885(14); 3,087(14) 

(Y%(2)-F,,) : 2,230 
65,l < F,,-Yb(2)-F,, < 

79 

101,7 

78,2 

82,4 < F,,Yb(Z)-F,, < 95,9 
F(8)-Yb(2)-F(8) = 173 

F(8)-F(4) : 3,198(20); 2,977(19) 
F(8)-F(5) : 3,003(18); >3,3 
F(8)-F(10): 2,915(19); 3,205(19) 
F(8)-F(6) : 2,823(20); 3,061(20) 
F(8)-F(1) : 3,114(17); 3,291(18) 

(Yb(3)-F,,) : 2,224 
65,7 < Feq-Yb(3)-Feq < 

83,8 < Fax-Yb(3)-F,, i 
F(3)-Yb(3)-F(3) = 178” 

F(3)-F(9) : 2,978(13); 3,160(13) 
F(3)-F(2) : 3,023(13); 3,177(13) 
F(3)-F(4) : 2,997(13); 3,185(13) 
F(3)-F(1) : 3,088(16); 3,235(16) 
F(3)-F(5) : 2,863(13); 3,166(14) 

Environnement du cCsium 
- F(2) : 2,886(8) 

F(2’): 3,130(8) 
F(4) : 3,033(9) 
F(4’ ): 3,299(9) 
F(6) : 2,992(9) 
F(6’ ): 3,266(9) 
F(9) : 2,970(9) 

. F(9’ ): 3,234(9) 

(Cs-F) : 3,101 

80,9 

96,3 
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TABLEAU III 

COEFFICIENTS D'AGITATION THERMIQUE ANISOTROPES(X 105)= 

Ybl 
Yb2 
Yb3 
CS 
Fl 
F2 
F3 
F4 
FS 
F6 
IT7 
F8 
F9 
FlO 

774(10) 
835(4) 
762(7) 

1610(4) 
931(20) 

1872(42) 
640(40) 

182q60) 
3424(48) 
15 17(50) 
1424(25) 
1213(22) 
1982(31) 
3528(B) 

195(2) 
177(2) 
141(2) 
728(3) 
45w 
18qlO) 

1165(5) 
77(4) 

500(2) 
47-w) 

1220(15) 
1487(8) 
35 l(3) 
355(3) 

310) 
4W) 
67(2) 

313(2) 
41(2) 

low) 
172(3) 
7~2) 

13W) 
112(2) 
w 4) 
256(3) 
lOl(2) 
W-3 

146(10) 
-27q12) 

156(13) 
-302(6) 
- lOo(30) 
- 152(2) 

426( 44) 
- 14(21) 

-356(10) 
- 466( 12) 

166( 20) 
892(42) 

-78(43) 
-28(24) 

-54(3) 
3q2) 

156(6) 
168(2) 
104(30) 
2W) 

-328(2) 
- 80(6) 

-1lq8) 
270( 9) 
20612) 
- 8(7) 

-148(10) 
288(25) 

- 12(3) 
5W) 
6(3) 

-410(3) 
- 16(3) 
- lO(6) 

5012) 
- 4W) 
llo(3) 

- 278(7) 
478( 18) 

- 256(8) 
44 

-142(3) 

0 L’expression du paramaetre thermique anisotrope.est: exp -[&h* + &,k* + &P + &hk + PI3 hl + &k/j. 

determination, nous avons utilise 1406 
reflexions independantes avec F > 3u( F) et 
attribui a chacune des raies un poids statis- 
tique . 

Une premiere serie d’affinements portant 
sur les coordonnees reduites et les facteurs 
d’agitation thermique isotropes des atomes 
lourds a conduit a un residu cristallographi- 
que R = 0,105. Des syntheses-differences 
ont confirm6 pour les 20 atomes de fluor les 
positions deja trouvees a partir du groupe 
PmC2,. Apres plusieurs series d’affine- 
ments portant sur les coordonnees reduites 
de l’ensemble des atomes ainsi que sur 
les facteurs de temperature, d’abord iso- 
tropes, puis anisotropes, le rtsidu cristallo- 
graphique s’est stabilise a la valeur R = 
0,031 (R, = 0,034). 

Une derniere synthese de Fourier-differ- 
ence a verifie l’absence de tout pit residue1 
significatif. Les coordonnees reduites et les 
facteurs d’agitation thermique isotropes de 
l’ensemble des atomes sont donnes au Tab- 
leau I. Dans le Tableau II sont consign&s les 
distances interatomiques et ies angles des 
principales liaisons, dans le Tableau III les 
facteurs de temperature anisotropes et dans 

le Tableau IV les caracteristiques des ellip- 
soides de vibration thermique .l 

Remarque 

Les positions occupees par les differents 
atomes de CsYb3F,, se revelent t&s pro- 
ches de celles correspondant a une descrip- 
tion de la structure dans le groupe centro- 
symetrique Pmcm, avec les atomes de 
cisium a l’origine du reseau. 

Toutefois, des afhnements realises dans 
ce groupe n’ont pas permis d’abaisser le 
residu cristallographique au-dessous de 
0,09 avec, de plus, pour quelques atomes 
de fluor, des facteurs de temperature iso- 

1 See NAPS document No. 03890 for 10 pages of 
supplementary material. Order from ASIS/NAPS, 
Microfiche Publications, P.O. Box 3513 Grand Central 
Station, New York, NY 10163. Remit in advance $4.00 
for microfiche copy or for photocopy, $7.75 for up to 
20 pages plus 8.30 for each additional page. All orders 
must be prepaid. Institutions and organizations may 
order by purchase order; however, there is a billing 
and handling charge for this service of $15. Foreign 
orders add $4.50 for postage and handling, for the first 
20 pages, and $1.00 for additional 10 pages of material. 
Remit $1.50 for postage of any microfiche orders. 
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tropes trop ileves, done inacceptables: 
alors que dans le groupe PC, a chaque 
atome de fluor, a pu etre attribue un ellip- 
soide de vibration, pour un residu cristallo- 
graphique de 0,031. Les elements de symi- 

TABLEAU IV 

CARACT~RI~TIQUES 13~s ELIP~O'I'DE~ DE VIBRATION 

THERMIQUE 

Yb(l) 

YW 

YW) 

CS 

Fl 

F2 

F3 

F4 

F5 

F6 

F7 

F8 

0,089 24 72 105 
0,064 109 19 91 
0,062 76 85 15 

0,093 25 115 93 
0,085 78 71 23 
0,050 69 32 113 

0,105 53 84 37 
0,074 43 70 126 
0,053 109 21 83 

0,215 84 111 22 
0,122 22 107 103 
0,109 69 28 72 

0,104 118 31 103 
0,095 39 58 70 
0,068 114 89 24 

0,133 9 95 83 
0,117 97 91 7 
0,064 85 5 89 

0,165 85 12 80 
0,157 108 98 20 
0,061 19 98 73 

0,131 10 90 100 
0,097 80 99 14 
0,040 89 9 81 

0,181 12 98 99 
0,134 79 70 24 
0,100 86 22 112 

0,156 60 122 47 
0,104 30 71 112 
0,070 92 38 52 

0,244 85 67 23 
0,150 92 23 113 
0,114 5 90 95 

0,205 81 43 131 
0,168 76 52 41 
0,097 16 106 94 

TABLEAU IV--suite 

F9 

FlO 

u 6 @b 0, 

0.140 23 93 113 
0,111 67 92 23 
0,090 87 3 90 

0,184 13 92 77 
0,113 101 129 41 
0,071 96 39 52 

Note: CP: cat&s moyens des amplitudes de vibra- 
tion thermique (A*) le long des axes principaux des 
ellipsoides; 8,, &,, 8,: angles (“) de ces axes avec les 
axes cristallographiques a, b, et c. 

trie du groupe Pmcm: miroirs, axes 
binaires, axes helicoi’daux ne sont done 
pour cette structure que des elements de 
pseudosymetrie. Seuls sont conserves les 
plans de glissement naralleles au plan (0 lo), 
spicifiques du groupe PC. 

Description de la Structure 

La Fig. 1 reprisente la projection de la 
structure de CsYb,F,, sur le plan (Oyz). 

On retrouve pour l’ytterbium l’environ- 
nement qu’il prisente dans /?-KYb2F, 
(II): soit 7 atomes de fluor formant des 
bipyramides a bases pentagonales. Ces 
bipyramides sont assez peu deform&es. 
Elles sont en effet caracterisees par des an- 
gles F,,-Yb-F,, = 9W, F,,-Yb-F,, =_ 72” 
et F,-Yb-F,, compris entre 166 et 178”. 
La encore, les liaisons Yb-F,, sont obser- 
vies plus courtes que les liaisons Yb-F,,. 

Toutes les bipyramides partagent deux 
de leurs aretes equatoriales avec celles de 
deux bipyramides voisines. Mais alors que 
dans p- KYb2F, cette mise en commun con- 
duit a la formation de chaines, dans 
CsYb,FI,,, une bipyramide sur trois partage 
deux aretes adjacentes avec ses deux 
voisines, d’ou la formation de blocs Yb3F17 
dont l’enchainement peut etre dicrit de 
deux fqons differentes: 

(a) Des blocs de meme orientation met- 
tent en commun quatre de leurs sommets 
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FIG. 1. Projection de la structure de CsYb,F,, sur le plan (Oyz). 

Cquatoriaux pour former des chaines se (b) Cette liaison F(2)-F(9) entre deux 
propageant parallelement a l’axe b. Les blocs d’orientation differente conduit a la 
deux types de chaines que contient la formation de chaines se propageant paral- 
maille, indiques par une accolade sur la Fig. lilement h l’axe c, reliees directement entre 
1, sont relies entre eux par les a&es F(2)- elles par les sommets libres des blocs 
F(9) des blocs Yb,F,,. J’W%. 
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Un tel enchainement forme des feuillets 
paralleles au plan (100). Comme dans /3- 
KYbzF,, ces feuillets se superposent en 
mettant en commun les sommets axiaux de 
chaque bipyramide. Le reseau tridimen- 
sionnel ainsi constitue comporte alors des 
tunnels fluoris paralleles a l’axe a et dans 
lesquels se logent les atomes de cesium 
ayant huit proches voisins a des distances 
variant de 2,9 a 3,3 A. Ces tunnels sont 
delimites par la superposition de groupes de 
six bipyramides ayant une disposition ana- 
logue a celle observee dans fl-KYb2F,: r-e- 
union par leurs sommets libres de deux 
groupes de trois bipyramides likes par leurs 
a&es. 

Les ellipsoi’des representes sur les Figs. 
2a et b indiquent une forte vibration des 
atomes de cesium et des atomes de fluor 
axiaux parallelement au plan (100). Les 

atomes de fluor equatoriaux vibrent es- 
sentiellement dans des directions perpen- 
diculaires a la base pentagonale des 
bipyramides. Ces vibrations sont plus 
fortes pour les atomes F(5) et F(lO) as- 
surant la liaison entre deux groupements 
Yb3F,, des chaines paralleles a l’axe b. 

ComposCs isotypes 

A notre connaissance, aucun compose de 
formule CsLn,F,, n’avait encore et6 
signale. Le type structural que nous avons 
trouve pour CsYbsFlo est totalement differ- 
ent de celui des phases M&F,, caracteri- 
sees jusqu’ici: c’est-a-dire les composes 
K,kQFIO (Ln = Y, Tb -+ Lu) et RbLn3F10 
(Ln = Y, Yb, Nd + Er) dans lesquels la 
terre rare est au centre d’antiprismes qua- 
dratiques LnF, (12). 

l c L 

b 

FIG. 2. (a) D&tails de la structure vus perpendiculairement B la direction a: ellipsdides de vibration. 
(b) D&tails de la structure vus perpendiculairement B la direction b: ellipsoides de vibration. 
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TABLEAU V 

CARACT~RISTIQUES CRISTALLOGRAPHIQUES DESCOMPOS~~S ISOTYPES DE CsYb,F,, 

b 

(‘Q 

Volume 
moltculaire 

69 Densitk 

&RbL@m 4,222,,, W%,, 16,03,,, 223,3 5,51 
P-RbYM,o W%, 6,617&w, 1W3,,, 225,8 5,84 

/?-RbTm3Fl,, 4,253,,, WG,, 16,134,.2 227,9 5,71 
CsLuaF,, 4X&,, 6,723,,, 16,17w 232,3 5,63 
CS%FIO W%, 6,743,,4 16,1%,z 234,2 5,97 
CsTm,F,, 4,303*1 6,%,, 16r-G4 237,l 5,82 

Des diagrammes de poudre laissent pre- 
voir le mime type structural pour les trois 
composes CSY~&, CsLu,F,, et 
CsTm,F,,. Les deux premiers sont a fusion 
congruente (or = 1000°C). CsTm,F,, 
n’est obtenu qu’avec difficulti a environ 
900°C et se decompose rapidement selon 
CsTmaFlo -+ CsTmzF, + TmF,. 

Apres l’envoi de notre manuscrit, un 
“preprint” relatif a l’etude de la forme 
haute temperature de RbLuaF,, nous a et& 
communique par les auteurs (13). Ces der- 
niers indiquent, pour cette phase, le m&me 
type structural que celui de CsYbBFIO: su- 
perposition des mimes feuillets form& par 
le meme enchainement de bipyramides pen- 
tagonales: mais ils attribuent a ce compose 
une maille Clbmentaire orthorhombique 
plus grande [2a, 2b, c]. Ces auteurs indi- 
quent egalement comme composes isotypes 
T1Lu3F10 et la phase haute temperature de 
RbYbBFlo (14). Pour les deux composes du 
rubidium ainsi que pour la forme haute tem- 
perature de RbTm3FI,, nous observons ef- 
fectivement des diagrammes de poudre ana- 
logues a celui de CsYbsFl,,. 

Une etude systematique montre qu’avec 
le cesium et le rubidium, ce type de struc- 
ture n’est observe qu’avec les trois terres 
rares de plus faible rayon ionique et avec le 
rubidium, que par les phases haute temper- 
ature (>9Oo”C), les phases basse tempera- 
ture etant isotypes de /3- KYb,F10 (1.5). 

Dans le Tableau V sont indiquies les 
constantes de maille de ces differentes 
phases, affinies par la mithode des moin- 
dres cart-es a partir de spectres de poudre. 

Conclusion 

CsYb,F1, serait seulement le deuxieme 
type de compost fluore-apt-es /3- 
KYb,F,-dans lequel est observe un en- 
vironnement bipyramidal pentagonal pour 
la terre rare. En cela, le lutetium, 
l’ytterbium et le thulium se distingueraient 
des autres terres rares de plus grand rayon 
ionique, pour lesquelles un tel environne- 
ment n’a encore jamais ete observe. 

Par contre, ces trois elements pourraient 
etre compares a I’indium, qui presente lui 
aussi un environnement bipyramidal pen- 
tagonal dans des composes de formule 
MInzF,, M&F,, et M&F,, (16). Dans 
toutes ces phases, comme dans p- KYbzF7 et 
CsYbQFIO, la charpente de la structure est 
form&e par la superposition, selon la se- 
quence A-A-A. . . . , de feuillets consti- 
tues par l’enchalnement des polyedres en- 
tourant l’atome lourd. La distance 
d’environ 4 8, qui les &pare correspond a la 
hauteur de ces polyedres. Les ions alca- 
lins se logent entre les feuillets, dans des 
tunnels se propageant perpendiculairement 
a leur plan. 

La structure de la phase /3-KYb,F, est 
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identique a celle des composes A41n2F7: les 
feuillets sont form& par le meme enchaine- 
ment de bipyramides pentagonales. Dans 
les composes A41n3F,,, les feuillets compre- 
nnent a la fois des bipyramides et des octae- 
dres. Les bipyramides se lient entre elles 
pour former des chaines qui se rev&lent 
identiques a celles constituees par les po- 
lyedres entourant les atomes Yb( 1) et Yb(3) 
dans CsYbBF1,,. Mais alors que dans le com- 
pose de terre rare, ces chaines sont reliees 
entre elles par la bipyramide environnant 
l’atome Yb(2), dans les phases A4In3F,0 
l’atome d’indium assurant la liaison entre 
chaines ne posside plus qu’un environne- 
ment six. 

Des composes de terres rares analogues 
aux phases M21n3Fll n’ont par contre ja- 
mais Cte signales jusqu’ici. 

Des relations structurales entre la phase 
(YIJ~O~ et les composes A41n2F, et M21n3Fll 
ont CtC signalies par Champarnaud-Mes- 
jard (16). Nous montrerons dans une publi- 
cation ultirieure qu’il en est de meme pour 
CsYbsF,, et les phases 1MIn3F10. 
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