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Lithotypes of lignite coal (vitrite, xylite, clarite, liptite and fusite) were analyzed by 
thermal and chemical methods. The influences of bi tumen and humic acids on the 
characters of the thermal curves were investigated. Separation of bitumen and humic 
acids altered the shapes of DTA and TG curves only slightly. 

Die Thermoanalyse kann mit Erfolg beim Studium der festen Brennstoffe und 
ihrer petrographischen Lytotype benutzt werden. King und White [1] haben 
zum ersten Mal thermoanalytische Untersuchungen der petrographischen Lyto- 
typen der Kohle durchgeftihrt und festgestellt, dab die erhaltenen thermischen 
Kurven, obgleich sie einen ~hnlichen Charakter haben, sich immerhin voneinander 
unterscheiden. 

Die Lignitkohlen yon Mariza-Ost sind nach ihrer petrographischen Zusammen- 
setzung [2] ziemlich verschieden, lhre Lytotype wurden zum ersten Mal von Rust- 
schev und Konstantinova [3, 4] einer Thermoanalyse unterzogen. Sp~iter wurde 
festgestellt, dab man je nach der Art der DTA-Kurven fiber die Herkunft des 
aus dieser Kohle isolierten Fusits urteilen kann [5, 6]. Besonders nfitzlich erwies 
sich die Kombination yon Thermoanalyse mit chemischer Gruppen- und infraroter 
Spektralanalyse bei der Lignitkohle, was eine vertiefte Interpretation der erhalte- 
nen Ergebnisse [7, 8] gestattete. Die Thermoanalyse wird auch zur Bestimmung 
der Ztindtemperatur dieser Lignitkohlen vor und nach Abtrennung des Bitumens 
und der Humins~iuren, wie auch der der HuminsSmren selbst [9] angewendet. 

Experimenteller Tell 

Material 

Vorliegende Untersuchungen wurden auf mikroskopische Lytotype von Vitrit, 
Clarit, Liptit, Xylit und Fusit (Tabl. 1), die vom Bagger-StoB aus der Kohlen- 
grube "Trojanovo 1" - vom mittleren Teil der zweiten Schicht mit Hand gewfihlt 
wurden, durchgeffihrt [10]. 

Die Ausgangs-Lytotype, die ia einen lufttrockenen Zustand (W a = 5.6 bis 7.8 %) 
fibergeffihrt wurden, haben mit Ausnahme des Clarits (A c = 26.3%) geringen 
Aschegehalt (2.7 bis 6.4 %). 
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Die Ausbeute an fltichtigen Substanzen bei diesen Lytotypen (V o, %) variiert 
von 27.9 700 (Fusit) bis 66.1 70 (Xylit), und der Gesamtschwefel yon 2.28 bis 5.04 70. 

Reich an Bitumen sind das Liptit, Xylit und Clarit (17.2, 16.0, bzw. 14.27o), 
ziemlich arm hingegen Fusit und Vitrit (1.8 resp. 2.4%). Das Fusit enth/itt auch 
eine unbedeutende Menge yon Humins~iuren (2.7%);die in den iibrigen Lytotypen 
von 24.7 % (Vitrit) bis 56.4 % (Clarit) variieren. 

Tabelle 1 

Kennzeichen der Lytotype 

Hauptkennziffern 

1. Relative Dichte 
2. Feuchtigkeit, W a, % 
3. Asche, A r 
4. Fliichtige Substanzen, V g, % 
5. Gesamtschwefel, % 
6. Ausbeute an Bitum- 

Trockenmasse, 
7. Summare Huminsauren der 

brennbaren Masse, % 
8. Funktionale Gruppen des 

Sauerstoffs der brennbaren 
Masse mg /iquiv./g -- COOH 

- -  OH 
>CO 
--O--O-- 

Vitrit 

1 .49  
7.8 
4.4 

55.3 
3.86 

2.4 

24.7 

0.6 
2.6 
1.0 
0.09 

Xylit 

1 . 3 7  
5.7 
2.7 

66.1 
2.82 

16.0 

27.0 

0.6 
2.0 
0.9 
0.05 

Lytotype 

Clarit 

1.42 
5.8 

26.3 
60.3 
5.04 

14.2 

56.4 

1.1 
3.2 
1.2 
0.16 

Liptit 

1.34 
5.6 
2.9 

64.8 
3.60 

17.2 

40.4 

0.6 
2.6 
0.7 
0.11 

Fusit 

1.63 
6.7 
6.4 

27.9 
2.28 

1.8 

2.7 

0.5 
1.7 
1.0 
0.19 

Einer DTA- und thermogravimetrischen Analyse wurden sowohl die Ausgangs- 
Lytotype und ihre Rtickst/inde nach Abtrennung des Bitumens (mit Alkohol- 
Benzol-Gemisch 1 : 4 )  und der Huminsfiuren (mit 1 ~iger L6sung yon NaOH) 
und auch die Humins/iuren selbst unterworfen. 

M e t h o d e n  

Die Analyse wurde am Derivatograph (Firma MOM, Ungarn), mit Proben 
yon je 0.4 g mit einer Teilchengr613e unterhalb 1 mm durchgefiihrt. Als Referenz- 
substanz wurde gegliihtes A1203 benutzt; die Platintiegel (Durchmesser 13.5 mm), 
worin die zu untersuchende Probe gelegt wurde, waren ohne Deckel, Atmosph/ire: 
Luft, unkontrolliert. 

R e s u l t a t e  

In Abb. 1 sind die DTA- und TG-Kurven der Ausgangslytotype dargestellt. 
Zu Beginn der DTA-Kurven (120 bis 130 ~ wird ein geringer und nicht ganz 
deutlich ausgepr/igter endothermischer Effekt beobachtet, der auf die Abscheidung 
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Abb. 1. DTA- und TO-Kurven der Ausgangs-Lytotype Fusit (a,a'); Vitrit (b,b'); Liptit (c,c'); 
Xylit ' (d,d); Clarit (e,e) 

der analytischen Feuchtigkeit zuriickzuftihren ist, was auch bei den TG-Kurven 
wahrgenommen werden kann. Nachher folgt fiir alle Lytotype ein sehr gro6er 
exothermischer Effekt mit Maximum yon 290 ~ (beim Fusit) bis 350 ~ (beim Xylit), 
der dutch die thermische Destruktion, die bei der Lignitkohle einen summaren 
Kalorie-Effekt yon + 882 kJ/kg [10] hat, bedingt erscheint. Bei Erh6hung der 
Temperatur beginnt eine intensive Abtrennung der flfichtigen Substanzen (DS.mpfe 
und Gase) aus der pyrogenetischen Zersetzung der organischen Masse der Lyto- 
type, was dem charakteristischen enormen endothermischen Effekt mit Maximum 
bei 460 ~ (Clarit), 480 ~ (Vitrit und Liptit) und 510 ~ (Xylit) zu verdanken ist. Dieser 
endothermische Effekt fehlt beim Fusit (Abb. 1, Kurve a), was unseren Unter- 
suchungen nach [5, 6] ein sicherer Nachweis ftir die Hochtemperatur-"Brand"-  
Entstehung dieser Fusitprobe ist. 

Die Abtrennung des Bitumens und der Humins/iuren yon den untersuchten 
Lytotypen ver/indert nur wenig den Charakter ihrer DTA-und  TG-Kurven,  wobei 
die Extrahierung der Humins/iuren mit einer Verschiebung der Exo-Effekte bei 
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Abb. 2. DTA- und TG-Kurven der freien Humins~iuren, extrahiert von den Lytotypen Vitrit 
(a,a'); Liptit (b,b'); Xylit (c,c'); Clarit (d,d') 

den meisten Lytotypen mit Ausnahme des Xylits, in Richtung der h6heren Tempe- 
raturen - 300-320 ~ verbunden ist. 

Was die DTA- und TG-Kurven der abgetrennten Humins~iuren (Abb. 2) 
anbelangt, so unterscheiden sich diese von denjenigen der Ausgangs-Lytotype 
haupts~ichlich durch den mehr ausgepr/igten und typischen endothermischen 
Effekt mit Maximum im engen Temperaturintervall von 135 bis 140 ~ Dieser 
Effekt ist auf die Abscheidung einer groBen Wassermenge, die wegen des hydro- 
philen Charakters der Humins/iuren zuriickgehalten wird, zurtickzuftihren. Die 
Maxima der beobachteten Exo-Effekte auf die DTA-Kurven sind bei Temperaturen 
340-360 ~ wahrnehmbar, d. h~ bei h6heren Temperaturen im Yergleich mit den 
entsprechenden Lytotypen. 

Sclduflfolgerung 

Aus dem Vitrit, Xylit, Clarit, Liptit und Fusit der Lignitkohle wurden die Bitu- 
men (1.8 bis 17.2%) und die Humins~uren (2.7 bis 56.4%) abgetrennt. Ffir die 
Ausgangs-Lytotype ist ein groBer exothermischer Effekt im Intervall yon 290 bis 
350 ~ und ein folgender enormer endothermischer Effekt bei 460 ~ bis 510 ~ charak- 
teristisch, dernur beim Fusit fehlt. Die Abtrennung des Bitumens und der Humin- 
s/iuren ver~indert ziemlich wenig die Art der DTA- und TG-Kurven. 
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