ITP [nspection and test p/an Kennwort Pro-Energy RR Part No.: M.A558
Project Blatt 1 von 28
Generator Type SGENS5/6-100A-2P Auftrags-Nr. 12009736 page  of
Order No.
Inspection and Test Plan
Urspriinglicher Projektname 2- POI e Generator
Trent Inventory 14
Original Project Name
Trent Inventory 14 (14 P ro E n e rg y,,
Siemens Generator Plant Erfurt
Name, Dep.
. T . Date, Sign.
Verteiler / Distribution list Name. [?ep.
e Kunde / Customer Date, Sign.
e Vertrieb / Sales Dpt. Name, Dep. Eichfeld, AZ Spindler, QS Waulff, AZ D
e TEK Date, Sign. 2010-07-12 2010-07-12 2010-07-12
A7 Name, Dep. Eichfeld, AZ Spindler, QS Wulff, AZ c
° Date, Sign. 2010-06-03 2010-06-03 2010-06-03
e EK Name, Dep. Eichfeld, AZ Spindler, QS Wulff, AZ 5
e FE Date, Sign. 2010-01-07 2010-01-07 2010-01-07
- : Name, Dep. Eichfeld, QS Zorn, QS Wulff, AZ
: gr;ﬁe'd / Test Field Date, Sign. 2008-12-03 2008-12-03 2008-12-03 | A
Edited by Released by Reviewed by Rev Remarks
ERF QM ERF QM ERF OM
SiemenS AG ﬁ milfrh/t\pri)oeti(:ls(zlr:itz:tIZgPeﬂ/jfgp(?c/ejir/eugg(?;r%ginct)i?yt%t/Yes " Eil?gr?nrgf gne?grllné/ﬁzzroicth: witness test PO Number / 5000704564
P Protokollierte Priifung / Recorded test H Haltepunkt Kundenteilnahme

Generatorenwerk Erfurt
Quality Assurance

Zz Materialzertifikat 3.1 / Material certificate 3.1 (EN 10204)
COC Materialzertifikat 2.1 / Material certificate 2.1 (EN 10204) R
/S Stichprobe (Zusatzattribut) / Spot check (additional attrib.)

Customer participation obligatory (HOLD)
Protokoll Einsichtnahme bei nachst. W/H
Review of records/cert. at next W or H

Datum / Date: 2010-07-12
Document Revision D




ITP Inspection and test plan gggc?wort Pro-Energy RR Parthl\l?-: M.A558
Generator Type SGENS5/6-100A-2P Auftrags-Nr. 12009736 pagi t 20fvon 28
Order No.
y
Erlauterung / Explanation
Priifungen und Priifdokumentationen / Tests and Test Records
X Nichtprotokollierte Prifung Examination without documentation
A Nichtprotokollierte Priifung (nur Arbeitsunterlage) Examination without documentation (procedure document only)
P von Siemens Erfurt durchgefiihrte oder Recorded test conducted or induced by Siemens Erfurt
veranlalite protokollierte Prifung
Z Prifung mit 3.1 Bescheinigung nach EN 10204 Test recorded by a 3.1 certificate according to EN 10204
cocC Prifung mit 2.1 Bescheinigung nach EN 10204 Test documented with a 2.1 certificate according to EN 10204
(Werksbescheinigung) (Certificate of compliance)
S Stichprobe (Zusatzattribut zur Prifung) Spot check (additional attribute to the test)
Kundenteilnamen / Customer Participations
w Teilnahme nach Absprache Customer Witness Point, customer gets invitation to witness
H Haltepunkt Kundenteilnahme Customer Hold point, customer participation obligatory
R Zeugnis- oder Protokolleinsicht Review of records and certificates at next Witness or Hold Point
Aus fertigungstechnischen Griinden kann nicht an allen Prufungen teilgenommen Due to process flow participation/witnessing is not possible for all inspections (column
werden (Spalte Kundenteilnahme blockiert). Alternativ ist Protokolleinsicht méglich. “participation endcustomer” blocked). Alternatively a review of records can be ordered.
Abkirzungen interner Standards / Abreviations of internal standards
PV Prifvorschrift / Test procedure SN Siemens Norm / Siemens standard
WFV Wickelei-Fertigungsvorschrift / Winding assembly procedure GEN Siemens Power Generation Standard
TLV Technische Liefervereinbarung / Purchasing specification
Siemens AG A Nur Arbeltsuntorage | Procedure documentony - Customer gets Ivtaion s winess test PO Number / 5000704564
Generatorenwerk Erfurt ; Enrgtt:rll(;”zﬁ:;ugtu;u? ? ﬁniféi‘.’!f’?géﬁi;te 3.1 (EN 10204) : 23'éfoprﬁZrktp}a(ﬁi"c?gfii"n”mitory (HOLD) Datum / Date: 2010-07-12
Qualty Assurance 900 Motttz [/ Votwe owicaio 2 GN10209) R Frfkol shachnanmo bt Wi Document Revision D




ITP [nspection and test p/an Kennwort Pro-Energy RR Part No.: M.A558
Project Blatt 3 von 28
Generator Type SGEN5/6-100A-2P Auftrags-Nr. 12009736 page of
Order No.
Inhaltsverzeichnis / Table of contents
Bauteil / C t Sette | Rev | Bauteil / C t ooie | Rev
auteil / Componen Page auteil / Componen Page | RV
Deckblatt / Cover sheet 1 A | Laufer / Rotor
Erlauterung / Explanation 2 A | Lauferwelle / Rotor shaft 15 | A
Iphaltsverzeichnis / Table of contents 3 A | Lauferwicklungskupfer / Rotor winding copper 16 | A
Anderungen / Changes 4 A | Lauferkeile / Rotor wedges 17 | A
Lauferkappen / Rotor retaining rings 18 | A
Stander / Stator Einsatzringe / Insert rings 19 | A
Grundrahmen und Blechpaketaufhdngung 5 A | Geblaseschaufeln / Rotor fan blades 20 | A
Base frame and stator core connection Laufer komplett (1) / Rotor complete (1) 21 | A
Generatorhaube mit Schallauskleidung 6 A | Laufer komplett (2) / Rotor complete (2) 22 | A
Generator enclosure with sound attenuation
Zu- und Ablufteinheit / Inlet and exhaust air unit 7 A | Zubehor / Auxiliaries
Standerblech / Stator core laminations 8 A | Stehlager / Pedestal bearings 23 | A
Druckplatte, Druckfinger / End plate, pressing fingers 9 A | Erreger- und Hilfserregermaschine / Exciter and PMG 24 | A
Standerblechpaket / Stator core 10 | A |Ausleitungs- u. Sternpunktkasten’ / Line side and neutral point cubicle | 25 | A
Standerwicklungskupfer / Stator winding copper 11 A | AVR, Schutz, Synchronisation’ / AVR, Protection, Synchronization 26 | A
Standerwicklungsstabe / Stator winding bars 12 | A
Stander komplett mit Wicklung (1) / Stator complete with winding (1) 13 | A |Generator Endmontage / Generator final assembly 27 | A
Stander komplett mit Wicklung (2) / Stator complete with winding (2) 14 | A
Generator Endpriifungen / Generator final tests 28 | A
" nhoch nicht spezifiziert / not yet specified
= i i Gfung /Ja/u u / i
SlemenS AG ﬁ mlfrh/t\F)rLOeti(Ils(Slr:tz’tIZgPer/ Ppgcejire gg(?;mginct)i?yt%t Yes " -(IZ—)?J:s;rg?gne?grllnéﬁzzroanc?:witness test PO Number / 5000704564
P Protokollierte Priifung / Recorded test H  Haltepunkt Kundenteilnahm
Generatorenwerk Erfurt z M:tgrgzz:rt;@katu 391?Mag:r?al Sert!?;:ate 3.1 (EN 10204) Cﬁs?opmuer pa;icigatiin sbligeatgry (HOLD) Datum / Date: 2010-07-12
Quality Assurance e N e L e Document Revision D




ITP [nspection and test p[an E'(e.nrt\wort Pro-Energy RR Part No.: M.A558
rojec
Generator Type SGENS5/6-100A-2P Auftrags-Nr. 12009736 E\L’:ltt 4Ofvon 28
Order No.
Seite | Pruf.-Nr. Anderung Seiten-Rev. Datum
Page Test No. Change Page revision Date
29 - Seite entfernt da BGR nicht mehr zutreffend / Page cleared as design group not applicable B 2010-01-07
30 - Seite entfernt da BGR nicht mehr zutreffend / Page cleared as design group not applicable B 2010-01-07
- - Anpassung RR Part no. / Adaptation of RR Part no. C 2010-06-03
- - Anpassung Projektname und Projektnummer des Kunden/ Adaptation of project name and customer no. D 2010-07-12
29 -—- BGR entfernt, da nicht zutreffend / Design group erased, as not applicable D 2010-07-12
30 - BGR entfernt, da nicht zutreffend / Design group erased, as not applicable D 2010-07-12

= X Nichtprotokollierte Priifung / Ja / undocumented test / Yes w Teilnahme nach Absprache
S | e me n S AG A Nur Arbeitsunterlage / Procedure document only Customer gets Invitation to witness test
P Protokollierte Priifung / Recorded test H Haltepunkt Kundenteilnahme
Generatorenwerk Erfurt z Materialzertifikat 3.1 / Material certificate 3.1 (EN 10204) Customer participation obligatory (HOLD)

Quality Assurance

COC Materialzertifikat 2.1 / Material certificate 2.1 (EN 10204) Protokoll Einsichtnahme bei nachst. W/H
/S Stichprobe (Zusatzattribut) / Spot check (additional attrib.) Review of records/cert. at next W or H

Py

PO Number / 5000704564
Datum / Date: 2010-07-12
Document Revision D




ITP [nspection and test p/an Kennwort Pro-Energy RR Part No.: M.A558
Project Blatt 5 von 28
Generator Type SGENS5/6-100A-2P Auftrags-Nr. 12009736 page  of
Order No.
Bauabschnitt Stander Baugruppe Grundrahmen und Blechpaketaufthangung
Construction Part Stator Design group Base frame and stator core connection Ausgabe A
Baugruppen-Nr. 2950, 5920, 5921 Issue
. Design group no.
Werkstoffe / Materials " " , -
5235 JRG2, 5235 JRG2N anforderungen | | Testeondstiedby | Enckunde | taton Winessed testconfimeq by | Bemerkungen
Hersteller Siemens Participation Type of Endkunde Abnahmegesellschaft R K
Specifications Manufacturer Erfurt End customer certificate End customer Acceptance authority emarks
. N . EN 10029
Lieferung gemaf / Supply according to EN 10204
Grundrahmen / Base frame
01. Bescheinigung Uber den verwendeten Blechwerkstoff **/ X coc ** Grobblech, Trager / heavy plate, H-iron
Certificate of the plate material **
02. Sichtprifung der SchweilRnahtausfihrung / PV 0026. 1 v
Visual inspection of welds 0-0000 °° X wenn vorhanden / if existend
03. OberflachenriRprifung an den Tragpollerschweinahten’ /
o 1 I P P
Surface crack test on welds of lifting lugs
04. MaR- und Sichtprifung / Zeichnung X *
Verification of dimensions and visual inspection Drawing
05. Vorbereitung der Oberflachen, Farbgebung, Schichtdicken- A
messung / Surface preparation, measurement of painting thickness * mehrfach wahrend der Fertigung /
. several times during manufacturing
Blechpaketaufhangung / Stator core connection
06. Schweillnahtprifung / PV 0026. P
Weld inspection 0-0000 °°
= X Nichtprotokollierte Priifung / Ja / undocumented test / Yes W Teilnahme nach Absprache
Slemens AG A Nur Arbeitsunterlage / Procedure document only Customer gets Invitation to witness test PO Number / 5000704564
P Protokollierte Priifung / Recorded test H Haltepunkt Kundenteilnahme )
Generatorenwerk Erfurt Z  Materialzertifikat 3.1 / Material certificate 3.1 (EN 10204) Customer participation obligatory (HOLD) Datum / Date: 2010-07-12

Quality Assurance

Materialzertifikat 2.1 / Material certificate 2.1 (EN 10204)
Stichprobe (Zusatzattribut) / Spot check (additional attrib.)

R Protokoll Einsichtnahme bei nachst. W/H
Review of records/cert. at next W or H

Document Revision D




ITP Inspection and test plan Kennwort  Pro-Energy RR Parthl\l?t- :6|V| -A5gg
rojec a von
Generator Type SGENS5/6-100A-2P Auftrags-Nr. 12009736 page  of
Order No.
Bauabschnitt Stander Baugruppe Generatorhaube mit Schallauskleidung
Construction Part Stator Design group Generator enclosure with sound attenuation Ausgabe A
Baugruppen-Nr. 4755 Issue
. Design group no.
Werkstoffe / Materials Priifung durchgefiihrt von Teilnahme Dokumen- Abnahme bestatigt durch B "
8235 JRGZ, 3235 JRG2N Anforderungen Test conducted by Endkunde tation Witnessed test confirmed by emerkungen
Hersteller Siemens Participation Type of Endkunde Abnahmegesellschaft R K
Specifications Manufacturer Erfurt End customer certificate End customer Acceptance authority emarks
. . . EN 10029

Lieferung gemaf / Supply according to EN 10204
01. Bescheinigung Uiber den verwendeten Blechwerkstoff ** / X coc

Certificate of the plate material ** ** Grobblech / heavy plate
02. Sichtpriifung der Schweilnahtvorbereitung / X

Visual inspection of weld preparation
03. Sichtpriifung der SchweilRnahtausfiihrung / PV 0026. X

Visual inspection of welds 0-0000
04. OberflachenriRprifung an den Tragbsen /

e I P P

Surface crack test on lifting eyelets
05. Mal3- und Sichtprifung bei Vormontage / Zeichnung X * X * mehrfach wahrend der Fertigung /

Verification of dimensions and visual inspection at preassembly Drawing several times during manufacturing
06. Vorbereitung der Oberflachen, Farbgebung, Schichtdicken- A

messung / Surface preparation, measurement of painting thickness

= X Nichtprotokollierte Priifung / Ja / undocumented test / Yes W Teilnahme nach Absprache
Slemens AG A Nur Arbeitsunterlage / Procedure document only Customer gets Invitation to witness test PO Number / 5000704564

P Protokollierte Priifung / Recorded test H Haltepunkt Kundenteilnahme )

Generatorenwerk Erfurt Z  Materialzertifikat 3.1 / Material certificate 3.1 (EN 10204) Customer participation obligatory (HOLD) Datum / Date: 2010-07-12

Quality Assurance

Materialzertifikat 2.1 / Material certificate 2.1 (EN 10204)
Stichprobe (Zusatzattribut) / Spot check (additional attrib.)

R Protokoll Einsichtnahme bei nachst. W/H
Review of records/cert. at next W or H

Document Revision D




ITP [nspection and test p/an Kennwort Pro-Energy RR Part No.: M.A558
Project Blatt 7 von 28
Generator Type SGENS5/6-100A-2P Auftrags-Nr. 12009736 page  of
Order No.
Bauabschnitt Stander Baugruppe Zu- und Ablufteinheit
Construction Part Stator Design group Inlet and exhaust air unit) Ausgabe A
Baugruppen-Nr. 6910 Issue
. Design group no.
Werkstoffe / Materials Priifung durchgefiihrt von Teilnahme Dokumen- Abnahme bestatigt durch
- Anforderungen Test conducted by Endkunde tation Witnessed test confirmed by Bemerkungen
o Hersteller Siemens Participation Typg of Endkunde Abnahmegesellschlaft Remarks
Specifications Manufacturer Erfurt End customer certificate End customer Acceptance authority
Prufunggn wahrend der Fertigung / TLV 13-042
Tests during Manufacturing
01. MaRprifung Anschlussmafie / Verification of connecting X'
dimensions
02. Funktionstest im Stillstand / Functional test at standstill A
03. Vollstandikgkeitspriifung Bauteile nach Stiickliste bei
Auslieferung an Siemens / Completeness check components acc. P* 1 . .
to bill of material at delivery to Siemens Mehrfach Wahre”?' der Fertlgung./
. . Several times during manufacturing
Priifungen vor Auslieferung an Kunden/
Tests before delivery to customer * Lieferschein / Packing list of supllier
04. Vollstandigkeitspriifung Bauteile nach Stiickliste bei
Auslieferung zum Kunden / Completeness check components acc. p*= p* ** Pre shipping check list
to bill of material at delivery of customer
. . ) . i . e . *** nur bei Probelauf méglich / only
05. Funktionsprifung im Stillstand / Functional test at standstill P P possible at test run

Nichtprotokollierte Priifung / Ja / undocumented test / Yes W

Teilnahme nach Absprache

Siemens AG A
Generatorenwerk Erfurt ?
Quality Assurance coc

Nur Arbeitsunterlage / Procedure document only
Protokollierte Priifung / Recorded test

Materialzertifikat 3.1 / Material certificate 3.1 (EN 10204)
Materialzertifikat 2.1 / Material certificate 2.1 (EN 10204)

Stichprobe (Zusatzattribut) / Spot check (additional attrib.)

Customer gets Invitation to witness test
H Haltepunkt Kundenteilnahme

Customer participation obligatory (HOLD)
R Protokoll Einsichtnahme bei nachst. W/H

Review of records/cert. at next W or H

PO Number/ 5000704564
Datum / Date: 2010-07-12
Document Revision D




ITP [nspection and test p/an Kennwort Pro-Energy RR Part No.: M.A558
Project Blatt 8 von 28
Generator Type SGENS5/6-100A-2P Auftrags-Nr. 12009736 page  of
Order No.
Bauabschnitt Stander Baugruppe Standerblech
Construction Part Stator Design group Stator core laminations Ausgabe A
Baugruppen-Nr. 2896, 2899 Issue
. Design group no.
Werkstoffe / Materials Priifung durchgefiihrt von Teilnahme Dokumen- Abnahme bestatigt durch B "
M350-65A |SY4 Anforderungen Test conducted by Endkunde tation Witnessed test confirmed by emerkungen
Hersteller Siemens Participation Type of Endkunde Abnahmegesellschaft Remarks
Specifications Manufacturer Erfurt End customer certificate End customer Acceptance authority
. . . SN 50265
Lieferung gemaf / Supply according to EN 10204
01. Mars- gnd Sl_chtprufung / _ X/S* coc °®
Visual inspection and dimensional check
02. Ermittlung der Ummagnetisierungsverluste nach Alterung / °
v 2 z CcocC
Determination of core losses after aging
03. Ermittlung der magnetischen Polarisation / °
o2 . L Z CcOoC
Determination of the magnetic polarisation
04. Restgratmessung / P/ * " eine Stichr;])roliae je C.IOH /
Measurement of residual burr height one spot check per coi
05. Isolationsschichtdickenmessung / P/S* ** eine Stichprobe je Stapel /
Measurement of insulation layer thickness one spot check per batch
° zusammengefaldt / together
= X Nichtprotokollierte Priifung / Ja / undocumented test / Yes W Teilnahme nach Absprache
Slemens AG A Nur Arbeitsunterlage / Procedure document only Customer gets Invitation to witness test PO Number / 5000704564
P Protokollierte Priifung / Recorded test H Haltepunkt Kundenteilnahme )
Generatorenwerk Erfurt Z  Materialzertifikat 3.1 / Material certificate 3.1 (EN 10204) Customer participation obligatory (HOLD) Datum / Date: 2010-07-12
H COC Materialzertifikat 2.1 / Material certificate 2.1 (EN 10204) R Protokoll Einsichtnahme bei nachst. W/H ]
Qua“ty Assurance /S Stichprobe (Zusatzattribut) / Spot check (additional attrib.) Review of records/cert. at next W or H Document Revision D




ITP [nspection and test p/an Kennwort Pro-Energy RR Part No.: M.A558
Project Blatt 9 von 28
Generator Type SGENS5/6-100A-2P Auftrags-Nr. 12009736 page  of
Order No.
Bauabschnitt Stander Baugruppe Druckplatte, Druckfinger
Construction Part Stator Design group End plate, pressing fingers Ausgabe A
Baugruppen-Nr. 2969, 2998 Issue
. Design group no.
Werkstoffe / Materials Priifung durchgefiihrt von Teilnahme Dokumen- Abnahme bestatigt durch
8235 JRG2 N, X1 20Mn1 2 Anforderungen Test conducted by Endkunde tation Witnessed test confirmed by Bemerkungen
o Hersteller Siemens Participation Tyge of Endkunde Abnahmegesellschlaft Remarks
Specifications Manufacturer Erfurt End customer certificate End customer Acceptance authority
Lieferung gemaf / Supply according to EN 10204
Druckplatte / End plate EN 10029
01. Bescheinigung Uber den verwendeten Blechwerkstoff / 7z coc
Certificate of the plate material
Druckfinger / Pressing fingers TLV 9381
02. Bescheinigung tber Werkstoffprifungen / 7z coc
Certificate of material tests
Allgemein / General
03. Sichtprifung der Schweil3nahtausfiihrung (Platte, Finger) / PV 0026.0 * N . .
Visual inspection of welds (plate, fingers) -00000 X mehrfa(?h Wahrgnd der Fertlgung /
several times during manufacturing
04. MaR- und Sichtpriifung / Zeichnung X *
Verification of dimensions and visual inspection Drawing
= X Nichtprotokollierte Priifung / Ja / undocumented test / Yes W Teilnahme nach Absprache
S iemens AG A Nur Arbe.itsunterll_age / Procedure document only Customer gets Invitatlion to witness test PO Number / 5000704564
Generatorenwerk Erfurt ; EAr:ttg:;“zI::rf}nZtu;u? 7 I/\Azte;?a:fjsgr:;i;te 3.1 (EN 10204) " (H:ilstteopmuzlr(tp};ﬁ?c?sgttiiinca)glri?;tory (HOLD) Datum / Date: 2010-07-12

Materialzertifikat 2.1 / Material certificate 2.1 (EN 10204)

Qua“ty Assurance /S Stichprobe (Zusatzattribut) / Spot check (additional attrib.)

R Protokoll Einsichtnahme bei nachst. W/H
Review of records/cert. at next W or H

Document Revision D




ITP [nspection and test p/an Kennwort Pro-Energy RR Part No.: M.A558
Project Blatt 10 von 28
Generator Type SGENS5/6-100A-2P Auftrags-Nr. 12009736 page  of
Order No.
Bauabschnitt Stander Baugruppe Standerblechpaket
Construction Part Stator Design group Stator core Ausgabe A
Baugruppen-Nr. 2890 Issue
. Design group no.
Werkstoffe / Materials Priifung durchgefiihrt von Teilnahme Dokumen- Abnahme bestatigt durch
— Anforderungen Test conducted by Endkunde tation Witnessed test confirmed by Bemerkungen
o Hersteller Siemens Participation Tyge of Endkunde Abnahmegesellschlaft Remarks
Specifications Manufacturer Erfurt End customer certificate End customer Acceptance authority
Fertigung gemaR / Manufacturing according to FV 12-005
01. MaR- und Sichtpriifung wahrend des Schichtens der Bleche / Zeichnung X
Verification of dimensions and visual inspection during core stacking Drawing
02. Schweifnahtprifung / PV 0026.0- P
Weld inspection 00000
03. Priifung auf Sauberkeit nach dem Schichten und Schweilfen/ | Checkliste * * . .
Cleanliness check after core stacking and welding checklist A mehrfa(?h Wahrgnd der Fertlg_ung /
several times during manufacturing
04. MaR- und Sichtpriifung vor Einbau der Wicklung / " X

Check of dimensions, visual inspection prior to winding installation

Siemens AG
Generatorenwerk Erfurt
Quality Assurance

Nichtprotokollierte Priifung / Ja / undocumented test / Yes
Nur Arbeitsunterlage / Procedure document only
Protokollierte Priifung / Recorded test

Materialzertifikat 3.1 / Material certificate 3.1 (EN 10204)
Materialzertifikat 2.1 / Material certificate 2.1 (EN 10204)
Stichprobe (Zusatzattribut) / Spot check (additional attrib.)

W

H

R

Teilnahme nach Absprache

Customer gets Invitation to witness test
Haltepunkt Kundenteilnahme

Customer participation obligatory (HOLD)
Protokoll Einsichtnahme bei nachst. W/H
Review of records/cert. at next W or H

PO Number/ 5000704564
Datum / Date: 2010-07-12
Document Revision D




ITP Inspection and test plan

Kennwort Pro-Energy

RR Part No.: M.A558

Project Blatt 11 von 28
Generator Type SGENS5/6-100A-2P Auftrags-Nr. 12009736 page  of
Order No.
Bauabschnitt Stander Baugruppe Standerwicklungskupfer
Construction Part Stator Design group Stator winding copper Ausgabe A
Baugruppen-Nr. 2691 Issue
. Design group no.
Werkstoffe / Materials Priifung durchgefiihrt von Teilnahme Dokumen- Abnahme bestatigt durch B "
nach Stlickliste / according to bill of material Anforderungen Test conducted by Endkunde tation Witnessed test confirmed by emerkungen
Hersteller Siemens Participation Type of Endkunde Abnahmegesellschaft Remarks
Specifications Manufacturer Erfurt End customer certificate End customer Acceptance authority
. N ) GEN 754.02
Lieferung gemaf / Supply according to EN 10204
01. MaR- und Sichtprifung / Zeichnung °
Verification of dimensions and visual inspection Drawing X X/s coc ¢ zusammengefalit / together
02. Prifung der Zusammensetzung der Isolation / 7 coc °
Check of insulation composition
03. Bescheinigung iber die mechanischen Eigenschaften / 7 coc °®
Certificate of the mechanical properties
04. Prifung der elektrischen Leitfahigkeit / G coc °
Electric conductance test
= X Nichtprotokollierte Priifung / Ja / undocumented test / Yes W Teilnahme nach Absprache
S iemens AG A Nur Arbeitsunterlage / Procedure document only Customer gets Invitation to witness test PO Number / 5000704564
P Protokollierte Priifung / Recorded test H Haltepunkt Kundenteilnahme )
Generatorenwerk Erfurt Z  Materialzertifikat 3.1 / Material certificate 3.1 (EN 10204) Customer participation obligatory (HOLD) Datum / Date: 2010-07-12
H COC Materialzertifikat 2.1 / Material certificate 2.1 (EN 10204) R Protokoll Einsichtnahme bei nachst. W/H ]
Qua“ty Assurance /S Stichprobe (Zusatzattribut) / Spot check (additional attrib.) Review of records/cert. at next W or H Document Revision D




ITP Inspection and test plan
Generator Type SGEN5/6-100A-2P

Project

Auftrags-Nr. 12009736

Order No.

Kennwort Pro-Energy

RR Part No.: M.A558

Blatt 12 von 28
page of

Bauabschnitt Stander Baugruppe Standerwicklungsstabe
Construction Part Stator Design group Stator winding bars Ausgabe A
Baugruppen-Nr. 2690 Issue
. Design group no.
Werkstoffe / Materials Priifung durchgefiihrt von Teilnahme Dokumen- Abnahme bestatigt durch B "
— Anforderungen Test conducted by Endkunde tation Witnessed test confirmed by emerkungen
Hersteller Siemens Participation Type of Endkunde Abnahmegesellschaft R K
Specifications Manufacturer Erfurt End customer certificate End customer Acceptance authority emarks
Fertigung gemaf / Manufacturing according to WFV 2.93
Nach dem Vorpressen / After rough-pressing
05. Teilleiterschlufprifung /
Strand-to-strand short circuit test WFV X
06. MaR- und Sichtprifung / Zeichnung A
Verification of dimensions and visual inspection Drawing
Nach der Formgebung / After forming operation
07. MaR- und Sichtprifung / Zeichnung A
Verification of dimensions and visual inspection Drawing
= X Nichtprotokollierte Priifung / Ja / undocumented test / Yes W Teilnahme nach Absprache
S I e me n S AG A Nur Arbeitsunterlage / Procedure document only Customer gets Invitation to witness test Po N umber / 5000704564
P Protokollierte Priifung / Recorded test H Haltepunkt Kundenteilnahme )
Generatorenwerk Erfurt Z  Materialzertifikat 3.1 / Material certificate 3.1 (EN 10204) Customer participation obligatory (HOLD) Datum / Date: 2010-07-12
H COC Materialzertifikat 2.1 / Material certificate 2.1 (EN 10204) R Protokoll Einsichtnahme bei nachst. W/H ]
Qua“ty Assurance /S Stichprobe (Zusatzattribut) / Spot check (additional attrib.) Review of records/cert. at next W or H Document Revision D




ITP [nspection and test p/an Kennwort Pro-Energy RR Part No.: M.A558
Project Blatt 13 von 28
Generator Type SGENS5/6-100A-2P Auftrags-Nr. 12009736 page  of
Order No.
Bauabschnitt Stander Baugruppe Stander komplett mit Wicklung (1)
Construction Part Stator Design group Stator complete with winding (1) Ausgabe A
Baugruppen-Nr. 2000 Issue
. Design group no.
Werkstoffe / Materials Prifung durchgefiihrt von Teilnahme Dokumen- Abnahme bestatigt durch B K
— Anforderungen Test conducted by Endkunde tation Witnessed test confirmed by emerkungen
Hersteller Siemens Participation Type of Endkunde Abnahmegesellschaft Remarks
Specifications Manufacturer Erfurt End customer |  certificate End customer Acceptance authority
WFV 2.93
Priifungen vor dem Tréanken / Tests prior to impregnation
01. Isolations- u. Spannungsprifung nach Einbau u. Distanzieren
der Unterlage / Insulation test and voltage test after installation and WFV 2.93 A
spacing of the bottom bar layer
02. Isolations- u. Spannungsprifung nach Einbau u. Distanzieren
der Oberlage und Unterlage / Insulation test and voltage test after | WFV 2.93 A
installation and spacing of the top bar and the bottom bar layer
03. Funk_tionspri]fung‘und I§oIatio.nswiderstandsmessung ETF*/ WEV 2.93 A * ETF, Widerstandsthermometer
Functional test and insulation resistance measrurement of RTD * ’ RTD, resistance temperature detector
04. Isolatipns— u. Spannungsprifung / WFV 2.93 A
Insulation test and voltage test
05. Sichtprifung Lotverbindungen / Checkliste X
Visual inspection of brazing joints Check list
06.Mal- und Sichtprifung/ WFV 2.93 AS
Verification of dimensions and visual inspection
07. Elrﬂfur)g auf Sauberkeit / WEV 2.93 X
eanliness check
08. Messung der Gleichstromwiderstande der Wicklung /
Windi ; ; L WFV 2.93 A
inding ohmic resistance measurement of phase winding

= X Nichtprotokollierte Priifung / Ja / undocumented test / Yes W Teilnahme nach Absprache
S I e me n S AG A Nur Arbeitsunterlage / Procedure document only Customer gets Invitation to witness test
P Protokollierte Priifung / Recorded test H Haltepunkt Kundenteilnahme
Generatorenwerk Erfurt z Materialzertifikat 3.1 / Material certificate 3.1 (EN 10204) Customer participation obligatory (HOLD)
Quality Assurance COC Materialzertifikat 2.1 / Material certificate 2.1 (EN 10204) R Protokoll Einsichtnahme bei nachst. W/H

/S Stichprobe (Zusatzattribut) / Spot check (additional attrib.)

Review of records/cert. at next W or H

PO Number/ 5000704564
Datum / Date: 2010-07-12
Document Revision D




ITP [nspection and test p/an Kennwort Pro-Energy RR Part No.: M.A558
Project Blatt 14 von 28
Generator Type SGENS5/6-100A-2P Auftrags-Nr. 12009736 page  of
Order No.
Bauabschnitt Stander Baugruppe Stander komplett mit Wicklung (2)
Construction Part Stator Design group Stator complete with winding (2) Ausgabe A
Baugruppen-Nr. 2000, 2101 Issue
. Design group no.
Werkstoffe / Materials Priifung durchgefiihrt von Teilnahme Dokumen- Abnahme bestatigt durch
— Anforderungen Test conducted by Endkunde tation Witnessed test confirmed by Bemerkungen
o Hersteller Siemens Participation Tyge of Endkunde Abnahmegesellschlaft Remarks
Specifications Manufacturer Erfurt End customer certificate End customer Acceptance authority
WFV 2.93
Priifungen nach dem Trénken / Tests after impregnation
09. Isolati_onswic_ierstandsmessung / WFV 2.93 A
Insulation resistance test
10. Spannungsprufgng nach _dem Tranken_ und Harten / WFV 2.93 A
Voltage test after impregnation and hardening
11.V.erlust.faktormessung (tan d)/ WEV 2.93 A
Dielectric loss angle measurement (tan )
12. Spannungspriifung und Funktionspriifung der ETF */ WEV 2.93 A * ETF, Widerstandsthermometer

Voltage test and functional test of RTD *

RTD, resistance temperature detector

Siemens AG
Generatorenwerk Erfurt
Quality Assurance

Nichtprotokollierte Priifung / Ja / undocumented test / Yes W
Nur Arbeitsunterlage / Procedure document only

Teilnahme nach Absprache
Customer gets Invitation to witness test

Protokollierte Priifung / Recorded test H Haltepunkt Kundenteilnahme
Materialzertifikat 3.1 / Material certificate 3.1 (EN 10204) Customer participation obligatory (HOLD)
Materialzertifikat 2.1 / Material certificate 2.1 (EN 10204) R Protokoll Einsichtnahme bei nachst. W/H

Stichprobe (Zusatzattribut) / Spot check (additional attrib.)

Review of records/cert. at next W or H

PO Number/ 5000704564
Datum / Date: 2010-07-12
Document Revision D




ITP [nspection and test p/an Kennwort Pro-Energy RR Part No.: M.A558
Project Blatt 15 von 28
Generator Type SGENS5/6-100A-2P Auftrags-Nr. 12009736 page  of
Order No.
Bauabschnitt Laufer Baugruppe Lauferwelle
Construction Part Rotor Design group Rotor shaft Ausgabe A
Baugruppen-Nr. 1999, 1970 Issue
. Design group no.
Wer!(stoffe [ Materials Prifung durchgefiihrt von Teilnahme Dokumen- Abnahme bestatigt durch B K
26NiCrMoV145 Anforderungen Test conducted by Endkunde tation Witnessed test confirmed by emerkungen
Hersteller Siemens Participation Type of Endkunde Abnahmegesellschaft Remarks
Specifications Manufacturer Erfurt End customer |  certificate End customer Acceptance authority
. - . TLV 9123 15
Lieferung gemaf / Supply according to EN 10204
01. MaR- und Sichtpriifung Rohteil / Zeichnung z z
Verification of dimensions and visual inspection of forged shaft Drawing
02. g:emische Zusammensetzung / TLV z 7z
emical Composition
03. Ultraschallprifung nach dem Vergiten / I 7 7
Ultrasonic test after heat treatment
04. Bescheinigung Festigkeitspriifung der Tangentialproben / TLV Item 7 7
Certificate of the Strength test of tangential specimen 5.2.1
05. Messung der magnetlsphen Induktion / TLV 7 7
Measurement of induction
06. Ausleuchten, Oberflachenrisspriifung (MP) der Axialbohrung / | Zeichnung Z 7z
Boroscopic examination, surface crack test of axial bore hole Drawing
07. Bescheinigung Uber magnetische Eigenschaften /
o h ) TLV Zz z
Certificate about magnetic properties
08. E_ndp_rufung_ / " X W
Final inspection
09. MaBprifung der Axialbohrung / Zeichnung A
Verification of dimensions of the axial bore hole Drawing
10. MaRprifung / " A
Verification of dimensions
= X Nichtprotokollierte Priifung / Ja / undocumented test / Yes W Teilnahme nach Absprache
S iemens AG A Nur Arbe.itsunterll_age / Procedure document only Customer gets Invitatlion to witness test PO Number / 5000704564
Generatorenwerk Erfurt ; EAr:ttg:;“zI::rf}nZtu;u? 7 I/\Azte;?a:fjsgr:;i;te 3.1 (EN 10204) " (H:ilstteopmuzlr(tp};ﬁ?c?sgttiiinca)glri?;tory (HOLD) Datum / Date: 2010-07-12

Quality Assurance

Materialzertifikat 2.1 / Material certificate 2.1 (EN 10204)
Stichprobe (Zusatzattribut) / Spot check (additional attrib.)

R Protokoll Einsichtnahme bei nachst. W/H
Review of records/cert. at next W or H

Document Revision D




ITP Inspection and test plan

Kennwort Pro-Energy

RR Part No.: M.A558
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Generator Type SGENS5/6-100A-2P Auftrags-Nr. 12009736 page  of
Order No.
Bauabschnitt Laufer Baugruppe Lauferwicklungskupfer
Construction Part Rotor Design group Rotor winding copper Ausgabe A
Baugruppen-Nr. 1490 Issue
. Design group no.
Werkstoffe / Materials Priifung durchgefiihrt von Teilnahme Dokumen- Abnahme bestatigt durch B "
nach Stlickliste / according to bill of material Anforderungen Test conducted by Endkunde tation Witnessed test confirmed by emerkungen
Hersteller Siemens Participation Type of Endkunde Abnahmegesellschaft Remarks
Specifications Manufacturer Erfurt End customer certificate End customer Acceptance authority
. N ) TLV 9718 02
Lieferung gemaf / Supply according to EN 10204
01. MaR- und Sichtprifung / Zeichnung °
Verification of dimensions and visual inspection Drawing z X/s coc ° zusammengefalt / together
02. Chemische Zusammensetzung / TLV 7z cocC °
Chemical composition
03. Bescheinigung iber die mechanischen Eigenschaften / I 7 coc °®
Certificate of the mechanical properties
04. Prifung der elektrischen Leitfahigkeit / o
: I z CcoC
Electric conductance test
= X Nichtprotokollierte Priifung / Ja / undocumented test / Yes W Teilnahme nach Absprache
S iemens AG A Nur Arbeitsunterlage / Procedure document only Customer gets Invitation to witness test PO Number / 5000704564
P Protokollierte Priifung / Recorded test H Haltepunkt Kundenteilnahme )
Generatorenwerk Erfurt Z  Materialzertifikat 3.1 / Material certificate 3.1 (EN 10204) Customer participation obligatory (HOLD) Datum / Date: 2010-07-12
H COC Materialzertifikat 2.1 / Material certificate 2.1 (EN 10204) R Protokoll Einsichtnahme bei nachst. W/H ]
Qua“ty Assurance /S Stichprobe (Zusatzattribut) / Spot check (additional attrib.) Review of records/cert. at next W or H Document Revision D




ITP [nspection and test p/an Kennwort Pro-Energy RR Part No.: M.A558
Project Blatt 17 von 28
Generator Type SGENS5/6-100A-2P Auftrags-Nr. 12009736 page  of
Order No.
Bauabschnitt Laufer Baugruppe Lauferkeile
Construction Part Rotor Design group Rotor wedges Ausgabe A
Baugruppen-Nr. 1460, 1461 Issue
. Design group no.
Werkstoffe / Materials Priifung durchgefiihrt von Teilnahme Dokumen- Abnahme bestatigt durch B "
nach Stlickliste / according to bill of material Anforderungen Test conducted by Endkunde tation Witnessed test confirmed by emerkungen
Hersteller Siemens Participation Type of Endkunde Abnahmegesellschaft Remarks
Specifications Manufacturer Erfurt End customer certificate End customer Acceptance authority
. . . TLV 9727 01
Lieferung gemaf / Supply according to EN 10204
01. MaRprifung / Zeichnung Z
Verification of dimensions Drawing
02. g:emische Zusa_r_nmensetzung / TLV coc coc °
emical Composition
03. Bescheinigung iber die mechanischen Eigenschaften / " 7
Certificate of the mechanical properties
04. Prifung der elektrischen Leitfahigkeit /
: I Z
Electric conductance test
05. OberflachenriBpriifung / " 7 ° zusammengefafdt / together
Surface crack test
06. Ultraschallprifung /
. I Z
Ultrasonic test
07. MaRprifung / Zeichnung A/S
Verification of dimensions Drawing

Siemens AG
Generatorenwerk Erfurt
Quality Assurance

Nichtprotokollierte Priifung / Ja / undocumented test / Yes
Nur Arbeitsunterlage / Procedure document only
Protokollierte Priifung / Recorded test

Materialzertifikat 3.1 / Material certificate 3.1 (EN 10204)
Materialzertifikat 2.1 / Material certificate 2.1 (EN 10204)
Stichprobe (Zusatzattribut) / Spot check (additional attrib.)

Teilnahme nach Absprache

Customer gets Invitation to witness test
Haltepunkt Kundenteilnahme

Customer participation obligatory (HOLD)
Protokoll Einsichtnahme bei nachst. W/H
Review of records/cert. at next W or H

PO Number/ 5000704564
Datum / Date: 2010-07-12
Document Revision D




ITP [nspection and test p/an Kennwort Pro-Energy RR Part No.: M.A558
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Generator Type SGENS5/6-100A-2P Auftrags-Nr. 12009736 page  of
Order No.
Bauabschnitt Laufer Baugruppe Lauferkappen
Construction Part Rotor Design group Rotor retaining rings Ausgabe A
Baugruppen-Nr. 1322 Issue
. Design group no.
Werkstoffe / Materials Priifung durchgefiihrt von Teilnahme Dokumen- Abnahme bestatigt durch
X8CrMnN 1 81 8K Anforderungen Test conducted by Endkunde tation Witnessed test confirmed by Bemerkungen
Hersteller Siemens Participation Type of Endkunde Abnahmegesellschaft R K
Specifications Manufacturer Erfurt End customer certificate End customer Acceptance authority emarks
. . . TLV 9385
Lieferung gemaf / Supply according to EN 10204
01. MaRprifung / Zeichnung X A
Verification of dimensions Drawing
02. ghemische Zusa_r_nmensetzung / TLV 7z z°
hemical Composition
03. Bescheinigung iber die mechanischen Eigenschaften / I 7 z°
Certificate of the mechanical properties
04. Ultraschall- und OberflachenriRpriifung nach Vorbearbeitung " G z°
Ultrasonic and surface crack test after pre machining
05. MaRprifung / Zeichnung A ¢ zusammengefaldt / together
Verification of dimensions Drawing
06. OberflachenriRpriifung / PV 0073.2- P
Surface crack test 1305
Nichtprotokollierte Priifung / Ja / undocumented test / Yes W Teilnahme nach Absprache

Siemens AG
Generatorenwerk Erfurt
Quality Assurance

Nur Arbeitsunterlage / Procedure document only
Protokollierte Priifung / Recorded test

Materialzertifikat 3.1 / Material certificate 3.1 (EN 10204)
Materialzertifikat 2.1 / Material certificate 2.1 (EN 10204)
Stichprobe (Zusatzattribut) / Spot check (additional attrib.)

Customer gets Invitation to witness test

H Haltepunkt Kundenteilnahme

Customer participation obligatory (HOLD)

R Protokoll Einsichtnahme bei nachst. W/H

Review of records/cert. at next W or H

PO Number/ 5000704564
Datum / Date: 2010-07-12
Document Revision D




ITP [nspection and test p/an Kennwort Pro-Energy RR Part No.: M.A558
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Generator Type SGENS5/6-100A-2P Auftrags-Nr. 12009736 page  of
Order No.
Bauabschnitt Laufer Baugruppe Einsatzringe
Construction Part Rotor Design group Insert rings Ausgabe A
Baugruppen-Nr. 1323 Issue
. Design group no.
Werkstoffe / Materials Priifung durchgefiihrt von Teilnahme Dokumen- Abnahme bestatigt durch B "
nach Stlickliste / according to bill of material Anforderungen Test conducted by Endkunde tation Witnessed test confirmed by emerkungen
Hersteller Siemens Participation Type of Endkunde Abnahmegesellschaft R K
Specifications Manufacturer Erfurt End customer certificate End customer Acceptance authority emarks
. . . TLV 9010
Lieferung gemaf / Supply according to EN 10204
01. MaRprifung / Zeichnung X A
Verification of dimensions Drawing
02. g:emische Zusa_r_nmensetzung / TLV 7z z°
emical Composition
03. Bescheinigung iber die mechanischen Eigenschaften / I 7 z°
Certificate of the mechanical properties
04. Bescheinigung tiber Warmebehandlung / o
i I Z z
Heat treatment certificate
05. Ultraschallprifung / " 7 7o ¢ zusammengefaldt / together
Ultrasonic test
06. MaRprifung / Zeichnung A
Verification of dimensions Drawing

Siemens AG
Generatorenwerk Erfurt
Quality Assurance

Nichtprotokollierte Priifung / Ja / undocumented test / Yes
Nur Arbeitsunterlage / Procedure document only
Protokollierte Priifung / Recorded test
Materialzertifikat 3.1 / Material certificate 3.1 (EN 10204)
Materialzertifikat 2.1 / Material certificate 2.1 (EN 10204)
Stichprobe (Zusatzattribut) / Spot check (additional attrib.)

W Teilnahme nach Absprache

Customer gets Invitation to witness test
H Haltepunkt Kundenteilnahme

Customer participation obligatory (HOLD)
R Protokoll Einsichtnahme bei nachst. W/H

Review of records/cert. at next W or H

PO Number/ 5000704564
Datum / Date: 2010-07-12
Document Revision D




ITP Inspection and test plan Kennwort  Pro-Energy RR Paétl ’\tltoé:oM -A5gg
rojec a von
Generator Type SGENS5/6-100A-2P Auftrags-Nr. 12009736 page  of
Order No.
Bauabschnitt Laufer Baugruppe Geblaseschaufeln
Construction Part Rotor Design group Rotor fan blades Ausgabe A
Baugruppen-Nr. 1345 Issue
. Design group no.
Werkstoffe / Materials Priifung durchgefiihrt von Teilnahme Dokumen- Abnahme bestatigt durch B "
A|Cu Mg2F42 Anforderungen Test conducted by Endkunde tation Witnessed test confirmed by emerkungen
Hersteller Siemens Participation Type of Endkunde Abnahmegesellschaft R K
Specifications Manufacturer Erfurt End customer certificate End customer Acceptance authority emarks
. N i TLV 13-043
Lieferung gemaf / Supply according to EN 10204
07. MaRprifung / Zeichnung X
Verification of dimensions Drawing
08. g:emiscl:lée Zusa_tr_nmensetzung / 7z coc ® ¢ zusammengefaldt / together
emical Composition
09. Bescheinigung iber die mechanischen Eigenschaften / 7 coc °
Certificate of the mechanical properties
10. OberflachenriRprifung ** / 7/S coc °
Surface crack test **
11. MaR- und Sichtprifung / Zeichnung X
Verification of dimensions and visual inspection Drawing
= X Nichtprotokollierte Priifung / Ja / undocumented test / Yes W Teilnahme nach Absprache
S iemens AG A Nur Arbeitsunterlage / Procedure document only Customer gets Invitation to witness test PO Number / 5000704564
P Protokollierte Priifung / Recorded test H Haltepunkt Kundenteilnahme )
Generatorenwerk Erfurt Z  Materialzertifikat 3.1 / Material certificate 3.1 (EN 10204) Customer participation obligatory (HOLD) Datum / Date: 2010-07-12
H COC Materialzertifikat 2.1 / Material certificate 2.1 (EN 10204) R Protokoll Einsichtnahme bei nachst. W/H ]
Qua“ty Assurance /S Stichprobe (Zusatzattribut) / Spot check (additional attrib.) Review of records/cert. at next W or H Document Revision D




ITP Inspection and test plan Kennwort  Pro-Energy RR Paétl f\tlt0é11'\/| -A5gg
rojec a von
Generator Type SGENS5/6-100A-2P Auftrags-Nr. 12009736 page  of
Order No.
Bauabschnitt Laufer Baugruppe Laufer komplett (1)
Construction Part Rotor Design group Rotor complete (1) Ausgabe A
Baugruppen-Nr. 1000, 1400 Issue
. Design group no.
Werkstoffe / Materials Prifung durchgefiihrt von Teilnahme Dokumen- Abnahme bestatigt durch Bemerkun
— Anforderungen Test conducted by Endkunde tation Witnessed test confirmed by gen
Hersteller Siemens Participation Type of Endkunde Abnahmegesellschaft Remarks
Specifications Manufacturer Erfurt End customer |  certificate End customer Acceptance authority

01. MaRprifung Kappensitz / Zeichnung A

Verification of dimensions of retaining ring seat Drawing
Vor Aufziehen der Kappen / Before fitting of retaining rings
02. Elektrische Priifungen an der Lauferwicklung / WEV 3.91 A

Electrical tests on rotor winding ’

02.01. Isolationswiderstand / Insulation resistance

02.02. Spannungsprifung / Voltage test

02.03. Windungsschluprifung / Interturn short-circuit test ° zusammen mit Protokoll der

02.04. Gleichstromwiderstandsmessung der Wicklung / Endprufungen / )

Ohmical resistance measurement of winding together with record of generator final tests

03. Sichtprufung der Létverbindungen / Checkliste * . .

Visualpinspecgt,ion of brazing joints 9 Check list X >< * mehrfach wahrend der Fertigung /

several times during manufacturing

Nach Aufziehen der Kappen / After fitting of retaining rings
04. Elektrische Prifungen an der Lauferwicklung / WEV 3.91 A

Electrical tests on rotor winding ’

04.01. Isolationswiderstand / Insulation resistance

04.02. Spannungspriifung / Voltage test

04.03. WindungsschluBpriifung / Interturn short-circuit test

04.04. Gleichstromwiderstandsmessung der Wicklung /

Ohmical resistance measurement of winding

= X Nichtprotokollierte Priifung / Ja / undocumented test / Yes W Teilnahme nach Absprache

Slemens AG A Nur Arbeitsunterlage / Procedure document only Customer gets Invitation to witness test PO Number / 5000704564
P Protokollierte Priifung / Recorded test H Haltepunkt Kundenteilnahme )
Generatorenwerk Erfurt Z  Materialzertifikat 3.1 / Material certificate 3.1 (EN 10204) Customer participation obligatory (HOLD) Datum / Date: 2010-07-12
H COC Materialzertifikat 2.1 / Material certificate 2.1 (EN 10204) R Protokoll Einsichtnahme bei nachst. W/H ]

Qua“ty Assurance /S Stichprobe (Zusatzattribut) / Spot check (additional attrib.) Review of records/cert. at next W or H Document Revision D




ITP Inspection and test plan

Kennwort Pro-Energy

RR Part No.: M.A558
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Generator Type SGENS5/6-100A-2P Auftrags-Nr. 12009736 page  of
Order No.
Bauabschnitt Laufer Baugruppe Laufer komplett (2)
Construction Part Rotor Design group Rotor complete (2) Ausgabe A
Baugruppen-Nr. 1000, 1400 Issue
. Design group no.
Werkstoffe / Materials Priifung durchgefiihrt von Teilnahme Dokumen- Abnahme bestatigt durch B "
— Anforderungen Test conducted by Endkunde tation Witnessed test confirmed by emerkungen
Hersteller Siemens Participation Type of Endkunde Abnahmegesellschaft Remarks
Specifications Manufacturer Erfurt End customer certificate End customer Acceptance authority
Fertiger Laufer / Complete Rotor
05. Rundlaufprifung vor Wuchten und Schleudern / Zeichnung A
Radial run out check before balancing and overspeed Drawing
06. Wuchten, Schleudern bei 120% Nenndrehzahl tiber 2 min / PV 11-002 P =
Balancing, Overspeed run at 120% nominal speed over 2 min PV 11-003
07. Impedanzmessung kontinuierlich bei Hoch- und Ablauf / PV 11-005 ) )
Impedance measurement as function of rotor speed
08. Isolationswiderstandsmessung bei Hoch- und Ablauf /
. : . PV 11-005 P P
Insulation resistance measurement as function of rotor speed
09. Spannungsprufun_g bei Nenndrehzahl, 1 min / PV 11-005 P P
Voltage test at nominal speed
10. Rundlaufpriifung nach Wuchten und Schleudern / Zeichnung
. ) . P P
Radial run out check after balancing and overspeed Drawing
Zeichnung
Drawing
= X Nichtprotokollierte Priifung / Ja / undocumented test / Yes W Teilnahme nach Absprache
Slemens AG A Nur Arbeitsunterlage / Procedure document only Customer gets Invitation to witness test PO Number / 5000704564
P Protokollierte Priifung / Recorded test H Haltepunkt Kundenteilnahme )
Generatorenwerk Erfurt Z  Materialzertifikat 3.1 / Material certificate 3.1 (EN 10204) Customer participation obligatory (HOLD) Datum / Date: 2010-07-12
H COC Materialzertifikat 2.1 / Material certificate 2.1 (EN 10204) R Protokoll Einsichtnahme bei nachst. W/H ]
Qua“ty Assurance /S Stichprobe (Zusatzattribut) / Spot check (additional attrib.) Review of records/cert. at next W or H Document Revision D




ITP Inspection and test plan Kennwort  Pro-Energy RR Paétl ’\tltoéZSM -A5gg
rojec a von
Generator Type SGENS5/6-100A-2P Auftrags-Nr. 12009736 page  of
Order No.
Bauabschnitt Zubehor Baugruppe Stehlager
Construction Part Auxiliaries Design group Pedestal bearings Ausgabe A
Baugruppen-Nr. 3300, 3399 Issue
. Design group no.
Werkstoffe / Materials Priifung durchgefiihrt von Teilnahme Dokumen- Abnahme bestatigt durch B "
Lagergehéuse / bearing housings: GG-30 Anforderungen Test conducted by Endkunde tation Witnessed test confirmed by emerkungen
Lagerschale / beraing shells: C10 (1 -0301) Hersteller Siemens Participation Type of Endkunde Abnahmegesellschaft | Remarks
Lagermetall / bearing metal: RENKmetal therm V89 Specifications Manufacturer Erfurt End customer | certificate End customer Acceptance authority
DIN 1561
Lieferung gemanR / Supply according to EN 10204
EN 10084
Lagerschalen / Bearing shells
01. Ultraschallpriifung nach Vordrehen (WeissmetallausguB) /
. - e . Z z
Ultrasonic test after pre-machining (lining material)
02. Oberflachenriprifung nach Bearbeitung (Weissmetallausg.)
’ o - : Z VA
Surface crack test after final machining (lining material)
03. Mal- und Sichtprifung /
e . . . . . Z z
Verification of dimensions and visual inspection
Lagergehause / Bearing housings
04. MaR- und Sichtpriifung / Manufacturer 7 7
Verification of dimensions and visual inspection Standard
= X Nichtprotokollierte Priifung / Ja / undocumented test / Yes W Teilnahme nach Absprache
Slemens AG A Nur Arbeitsunterlage / Procedure document only Customer gets Invitation to witness test PO Number / 5000704564
P Protokollierte Priifung / Recorded test H Haltepunkt Kundenteilnahme )
Generatorenwerk Erfurt Z  Materialzertifikat 3.1 / Material certificate 3.1 (EN 10204) Customer participation obligatory (HOLD) Datum / Date: 2010-07-12
H COC Materialzertifikat 2.1 / Material certificate 2.1 (EN 10204) R Protokoll Einsichtnahme bei nachst. W/H ]
Qua“ty Assurance /S Stichprobe (Zusatzattribut) / Spot check (additional attrib.) Review of records/cert. at next W or H Document Revision D




ITP Inspection and test plan Kennwort  Pro-Energy RR Part No.: M.A558

Project Blatt 24 von 28
Generator Type SGENS5/6-100A-2P Auftrags-Nr. 12009736 page  of
Order No.
Bauabschnitt Erregung Baugruppe Erreger- und Hilfserregermaschine
Construction Part excitation Design group Exciter and PMG Ausgabe A
Baugruppen-Nr. 8193, 8195 Issue
Design group no.
M Prifung durchgefiihrt von Teilnahme Dokumen- Abnahme bestatigt durch Bemerkungen
Haupterreger / main exciter: Anforderungen Test conducted by Endkunde tation Witnessed test confirmed by 9
Hilfserreger/ PMG: Hersteller Siemens Participation Type of Endkunde Abnahmegesellschaft | o o
Specifications Manufacturer Erfurt End customer |  certificate End customer Acceptance authority
Lieferung gemaf / Supply according to TLV 13-006
01. MaRprifung / TLV X A
Verification of dimensions
02. Sichtpriifung der Schweil3nahte / " P A
Visual inspection of welds
03. Messung des Gleichstromwiderstands / I P A
Ohmical resistance measurement
04. Isolationswiderstandsmessung / " ) A
Insulation resistance measurement
05. Spannungsprifung ***/ I p A
Voltage test of exciter ***
06. Wuchten und Schleuderfreigabe des Herstellers / " = ) *** Spannungsprifung bei Generator-
Balancing and manufacturer’s clearance for overspeed run Endprifungen
. . . . Voltage test at generator final tests
07. Schleuderpriifung bei 120% Nenndrehzahl Gber 2 min / WFV 3.91 p ** p *
Overspeed run at 120% nominal speed over 2 min ’
** gemeinsam mit Lauferwelle /
together with rotor shaft
= X Nichtprotokollierte Priifung / Ja / undocumented test / Yes W Teilnahme nach Absprache
Slemens AG A Nur Arbeitsunterlage / Procedure document only Customer gets Invitation to witness test Po Number / 5000704564
P Protokollierte Priifung / Recorded test H Haltepunkt Kundenteilnahme )
Generatorenwerk Erfurt Z  Materialzertifikat 3.1 / Material certificate 3.1 (EN 10204) Customer participation obligatory (HOLD) Datum / Date: 2010-07-12
Quality Assurance COC Materialzertifikat 2.1 / Material certificate 2.1 (EN 10204) R Protokoll Einsichtnahme bei nachst. W/H Document Revision D

/S Stichprobe (Zusatzattribut) / Spot check (additional attrib.) Review of records/cert. at next W or H




ITP Inspection and test plan Kennwort  Pro-Energy RR Part No.: M.A558

Project Blatt 25 von 28
Generator Type SGENS5/6-100A-2P Auftrags-Nr. 12009736 page  of
Order No.
Bauabschnitt Zubehor Baugruppe Ausleitungs- und Sternpunktkasten
Construction Part Auxiliaries Design group Line side and neutral point cubicle Ausgabe A
Baugruppen-Nr. 2500, 2510 Issue

Design group no.

Werkstoffe /| Materials

Priifung durchgefiihrt von Teilnahme Dokumen- Abnahme bestatigt durch Bemerkungen
8235 JRGZ, 8235 JRGZN Anforderungen Test conducted by Endkunde tation Witnessed test confirmed by 9
Hersteller Siemens Participation Type of Endkunde Abnahmegesellschaft Remarks
Specifications Manufacturer Erfurt End customer | certificate End customer Acceptance authority
Lieferung geman / Supply according to TLV 13-024
01. MaRprifung / Zeichnung X
Verification of dimensions Drawing
02. Spannungsprifun
Spannungspriifung / TLV P P
Voltage test

. ) noch nicht spezifiziert
03. Sichtprifung Anschlagpunkte / X A not yet specified
Visual inspection of lifting points

04. Vorbereitung der Oberflachen, Farbgebung, Schichtdicken- =

messung / Surface preparation, measurement of painting thickness
05. Sichtprifung der Installation und Verkabelung innen / Checkliste =) A

Visual check of installation and wiring inside of terminal box check list

= X Nichtprotokollierte Priifung / Ja / undocumented test / Yes W Teilnahme nach Absprache
S I e me n S AG A Nur Arbeitsunterlage / Procedure document only Customer gets Invitation to witness test Po N umber / 5000704564

P Protokollierte Priifung / Recorded test H Haltepunkt Kundenteilnahme )
Generatorenwerk Erfurt Z  Materialzertifikat 3.1 / Material certificate 3.1 (EN 10204) Customer participation obligatory (HOLD) Datum / Date: 2010-07-12
H COC Materialzertifikat 2.1 / Material certificate 2.1 (EN 10204) R Protokoll Einsichtnahme bei nachst. W/H ]

Qua“ty Assurance /S Stichprobe (Zusatzattribut) / Spot check (additional attrib.) Review of records/cert. at next W or H Document Revision D



ITP Inspection and test plan Kennwort  Pro-Energy RR F’aétl '\tlféi6M-A5gg
rojec a von
Generator Type SGENS5/6-100A-2P Auftrags-Nr. 12009736 page  of
Order No.
Bauabschnitt Zubehor Baugruppe AVR, Schutz, Synchronisierung
Construction Part Auxiliaries Design group AVR, Protection, Synchronization Ausgabe A
Baugruppen-Nr. 6310 Issue
. Design group no.
Werkstoffe / Materials Priifung durchgefiihrt von Teilnahme Dokumen- Abnahme bestatigt durch
— Anforderungen Test conducted by Endkunde tation Witnessed test confirmed by Bemerkungen
EN 10204
Lieferung gemaf / Supply according to Manufacturer
Standards
01. Prifungen und Tests des Herstellers * / G W Z* ** Zeichnungen Spannungsregler und

Measurements and tests by supplier *

Handbuch /
Drawings excitation panel and
manual

noch nicht spezifiziert
not yet specified

Siemens AG A
Generatorenwerk Erfurt ?
Quality Assurance coc

Nichtprotokollierte Priifung / Ja / undocumented test / Yes W
Nur Arbeitsunterlage / Procedure document only

Stichprobe (Zusatzattribut) / Spot check (additional attrib.)

Teilnahme nach Absprache
Customer gets Invitation to witness test

Protokollierte Priifung / Recorded test H Haltepunkt Kundenteilnahme
Materialzertifikat 3.1 / Material certificate 3.1 (EN 10204) Customer participation obligatory (HOLD)
Materialzertifikat 2.1 / Material certificate 2.1 (EN 10204) R Protokoll Einsichtnahme bei nachst. W/H

Review of records/cert. at next W or H

PO Number/ 5000704564
Datum / Date: 2010-07-12
Document Revision D




ITP [nspection and test p/an Kennwort Pro-Energy RR Part No.: M.A558
Project Blatt 27 von 28
Generator Type SGENS5/6-100A-2P Auftrags-Nr. 12009736 page  of
Order No.
Bauabschnitt Generator Baugruppe Generator Endmontage
Construction Part Design group Generator final assembly with package assembly Ausgabe A
Baugruppen-Nr. 0990, Issue
. Design group no.
Werkstoffe / Materials Priifung durchgefiihrt von Teilnahme Dokumen- Abnahme bestatigt durch
—_ Anforderungen Test conducted by Endkunde tation Witnessed test confirmed by Bemerkungen
o Hersteller Siemens Participation Tyge of Endkunde Abnahmegesellschlaft Remarks
Specifications Manufacturer Erfurt End customer certificate End customer Acceptance authority
01. MaR- und Sichtpriifung Generatormontage / p* p* * Werksmontageprotokoll /

Verification of dimensions and visual inspection generator assembly

Shop assembly record

Siemens AG A
Generatorenwerk Erfurt ?
Quality Assurance coc

Nichtprotokollierte Priifung / Ja / undocumented test / Yes W
Nur Arbeitsunterlage / Procedure document only

Teilnahme nach Absprache
Customer gets Invitation to witness test

Protokollierte Priifung / Recorded test H Haltepunkt Kundenteilnahme
Materialzertifikat 3.1 / Material certificate 3.1 (EN 10204) Customer participation obligatory (HOLD)
Materialzertifikat 2.1 / Material certificate 2.1 (EN 10204) R Protokoll Einsichtnahme bei nachst. W/H

Stichprobe (Zusatzattribut) / Spot check (additional attrib.) Review of records/cert. at next W or H

PO Number/ 5000704564
Datum / Date: 2010-07-12
Document Revision D




ITP Inspection and test plan fen?wort Pro-Energy RR Paétl f\tlférgl\/l -A5gg
rojec a von
Generator Type SGENS5/6-100A-2P Auftrags-Nr. 12009736 page  of
Order No.
Bauabschnitt Generator Baugruppe Generator Endprifungen
Construction Part Design group Generator final tests Ausgabe A
Baugruppen-Nr. 0810 Issue
. Design group no.
Werkstoffe / Materials Priifung durchgefiihrt von Teilnahme Dokumen- Abnahme bestatigt durch B "
—_ Anforderungen Test conducted by Endkunde tation Witnessed test confirmed by emerkungen
Hersteller Siemens Participation Type of Endkunde Abnahmegesellschaft Remarks
Specifications Manufacturer Erfurt End customer certificate End customer Acceptance authority

01. Endprifungen nach separater

Endpriifspezifikation vom 2008-11-17, Rev. A

p W p * * ein PrOt%k0|fl| uber alllle;_Er?dprUfungen /

Final tests according to separate one record reflecting all final tests

final test specification from 2008-11-17, Rev. A
02. Sichtprifung des fertigen Generators / A

Final visual inspection of the generator

= X Nichtprotokollierte Priifung / Ja / undocumented test / Yes W Teilnahme nach Absprache
S iemens AG A Nur Arbeitsunterlage / Procedure document only Customer gets Invitation to witness test PO Number / 5000704564

P Protokollierte Priifung / Recorded test H Haltepunkt Kundenteilnahme )
Generatorenwerk Erfurt Z  Materialzertifikat 3.1 / Material certificate 3.1 (EN 10204) Customer participation obligatory (HOLD) Datum / Date: 2010-07-12
H COC Materialzertifikat 2.1 / Material certificate 2.1 (EN 10204) R Protokoll Einsichtnahme bei nachst. W/H ]

Qua“ty Assurance /S Stichprobe (Zusatzattribut) / Spot check (additional attrib.) Review of records/cert. at next W or H Document Revision D




